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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ 

Ч а с т ь  1-21

Общие технические требования. 
Основные методы испытаний оптических кабелей. 

Методы механических испытаний

Optical fibre cables. Part 1-21. Generic specification.
Basic optical cable test procedures. Mechanical test methods

Дата введения — 2020—08—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на волоконно-оптические кабели (далее — ОК), предна­

значенные для применения с телекоммуникационным оборудованием и устройствами аналогичного 
принципа действия, а также на комбинированные кабели, содержащие как оптические волокна (ОВ). 
так и токопроводящие жилы.

Цель настоящего стандарта — определение методов испытаний, используемых для формирова­
ния единых требований к характеристикам кабелей при механических воздействиях.

В тексте настоящего стандарта термин «оптический кабель» может означать группы ОВ. микро­
модули с ОВ и т. д.

Общие требования и определения приведены в МЭК 60794-1-20. а общие справочные данные по 
методам испытаний приведены в МЭК 60794-1-2.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для да­

тированных ссылок применяют только указанное издание, для недатированных — последнее издание 
ссылочного стандарта, включая все изменения и поправки к нему:

IEC 60227-2, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 2: 
Test methods (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 2. Методы испытаний)

IEC 60793-1-22:2001. Optical fibres — Part 1-22: Measurement methods and test procedures — Length 
measurement (Волокна оптические. Часть 1-22. Методы измерений и проведение испытаний. Измере­
ние длины)

IEC 60793-1-32:2010. Optical fibres — Part 1-32: Measurement methods and test procedures — Coating 
strippability (Волокна оптические. Часть 1-32. Методы измерений и проведение испытаний. Снятие за­
щитного покрытия)

IEC 60793-1-40. Optical fibres — Part 1-40: Measurement methods and test procedures — Attenuation 
(Волокна оптические. Часть 1-40. Методы измерений и проведение испытаний. Затухание)

IEC 60793-1-46:2001. Optical fibres — Рал 1-46: Measurement methods and test procedures — 
Monitoring of changes in optical transmittance (Волокна оптические. Часть 1-46. Методы измерений и про­
ведение испытаний. Контроль изменений оптических потерь)

Издание официальное

1



ГОСТ Р МЭК 60794-1-21—2020

IEC 60794-1-1. Optical fibre cables — Part 1-1: Generic specification — General (Кабели волоконно- 
оптические. Часть 1-1. Общие технические условия. Общие положения)

IEC 60794-1-2:2013*. Optical fibre cables — Part 1-2. Generic specification — Cross reference table 
for optical cable test procedures (Кабели волоконно-оптические. Часть 1-2. Общие технические условия. 
Таблица перекрестных ссылок для методов испытаний оптических кабелей)

IEC 60794-1-20:2014*. Optical fibre cables — Part 1-20: Generic specification — Basic optical cable test 
procedures — General and definitions (Кабели оптические. Часть 1-20. Общие технические требования. 
Основные методы испытаний оптических кабелей. Общие положения и определения)

IEC 60794-1-22:2012. Optical fibre cables — Part 1-22: Generic specification — Basic optical cable test 
procedures — Environmental test methods (Кабели оптические. Часть 1-22. Общие технические требо­
вания. Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний на воздействия внешних 
факторов)

IEC TR 62691. Guide to the installation of optical fibre cables (Кабели оптические. Руководство no 
прокладке оптических кабелей)

IEC 61300-2-44, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and 
measurement procedures — Part 2-44: Tests — Flexing of the strain relief of fibre optic devices (Устрой­
ства соединительные и пассивные компоненты волоконно-оптические. Основные методы испытаний и 
методики измерений. Часть 2-44. Испытания. Изгибание волоконно-оптических устройств со снятием 
деформации)

3 Метод Е1. Растяжение

3.1 Цель испытания

Настоящий метод применяется для определения способности ОК противостоять воздействию 
усилия растяжения, с целью определения зависимости затухания и/или натяжения ОВ при удлинении 
как функции нагрузки на ОК. которая может иметь место в процессе прокладки и эксплуатации. Этот 
метод не является разрушающим.

3.2 Испытуемый образец

Длина ОК. подвергаемая растяжению, должна быть не менее 50 м. если иное не оговорено в 
технических условиях на конкретный ОК. Для ОК. требующих применения специальных устройств кре­
пления — например, для кабелей типа OPGW (ОК. встроенный в грозозащитный трос), типа ADSS 
(самонесущий диэлектрический ОК), тяжелых ОК с броней из стальных проволок и т. д. — минимальная 
длина ОК. подвергаемая растяжению, должна быть 25 м.

П р и м е ч а н и е  — Испытание на растяжение коротких длин ОК отрицательно сказывается на точности из­
мерения. Значение длины участка растяжения, приведенное выше, является минимальной длиной, используемой 
для проведения испытания ОК на стойкость к растяжению.

Общая длина испытуемого образца ОК должна быть больше участка длины ОК. подвергаемого 
растяжению. Для обеспечения крепления ОК и подключения его к испытательному оборудованию и 
средствам измерения.

3.3 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование состоит:
a) из оборудования для определения изменений значения затухания (см. МЭК 60793-1-40) и/или 

средства измерений для определения удлинения ОВ (см. МЭК 60793-1-22:2001. метод С. Удлинение 
ОВ);

b) оборудования для испытания на растяжение, обеспечивающее размещение на нем минималь­
ной длины ОК. подвергаемой испытанию. Для испытания на растяжение образца ОК большой длины 
может быть применена система роликов (см. рисунок 2). Диаметр роликов, входящих в состав системы 
роликов, должен быть не менее минимально допустимого диаметра изгиба испытуемого ОК. и иметь, 
как правило, диаметр 1 м;

* Заменен на IEC 60794-1-2:2017. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, 
выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
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c) устройства измерения усилия растяжения (динамометр) с погрешностью измерения не более 
± 3 % от максимально измеряемого значения;

d) устройства крепления ОК для обеспечения фиксации всех элементов ОК на концах его длины, 
подвергаемой испытанию, при этом следует учитывать, чтобы конкретный метод крепления ОК не ока­
зывал влияния на результаты измерения. Чаще всего в качестве подходящего устройства крепления 
используют барабан крепления диаметром 1 м, в любом случае диаметр барабана крепления должен 
быть не менее минимально допустимого диаметра изгиба ОК;

e) если требуется, используют механические или электрические средства измерений усилия рас­
тяжения или удлинения ОК. которые должны быть предусмотрены в технических условиях на конкрет­
ный ОК.

Примеры (схемы) соответствующего оборудования приведены на рисунках 1 и 2.

3.4 Порядок проведения испытания

3.4.1 Общие требования
a) Климатические условия испытания должны соответствовать расширенным условиям испыта­

ний по МЭК 60794-1-20, если иное не установлено в технических условиях на конкретный ОК.
b) ОК размещают на стенде испытания на растяжение и закрепляют его. Крепление обоих концов 

ОК на стенде следует производить таким способом, который предотвращает перемещение всех кон­
структивных элементов ОК, включая ОВ. в местах крепления. Для большинства конструкций ОК (на­
пример. ОК. выполненных с применением скрутки), производят крепление по концам за конструктивные 
элементы ОК, исключая ОВ. что достаточно для определения изменений затухания и/или максимально 
допустимого усилия растяжения и предела деформации ОК. В то же время для некоторых конструкций 
ОК (например, ОК с конструкцией сердечника типа «центральная трубка») может возникнуть необхо­
димость предотвращения проскальзывания ОВ в местах крепления ОК для обеспечения корректности 
определения значения допустимого усилия растяжения ОК.

Для подвесных ОК. если это оговорено в технических условиях на конкретный ОК. крепления 
могут быть выполнены с применением анкерных зажимов, предназначенных для применения с этим 
типом ОК. Для крепления некоторых тяжелых бронированных ОК могут быть использованы кабельные 
чулки или подобные им анкерные устройства.

c) Измеряемые ОВ кабеля, подвергаемого растяжению, подключают к средствам измерения. При 
измерении времени задержки импульса (времени его распространения) согласно методу измерения С 
МЭК 60793-1-22:2001 следует убедиться, что при растяжении образца значение опорной длины ОВ не 
изменяется.

d) Постепенно увеличивают усилие растяжения до значения усилия (усилий) растяжения, уста­
новленного в соответствующих в технических условиях на конкретный ОК.

e) Регистрируют изменение затухания и/или удлинение ОВ при растяжении ОК как функцию уси­
лия растяжения ОК.

0 Для ОК, содержащих большое число ОВ. могут быть использованы средства измерений с соот­
ветствующим числом каналов измерения, обеспечивающие контроль большого числа значений затуха­
ния и/или удлинения ОВ при натяжении.

д) Репрезентативное число ОВ и/или число циклов испытания (как правило, проводится одно ис­
пытание) должно быть согласовано между изготовителем и заказчиком.

h) Полученные значения измерений должны быть стабильны по истечению периода приложения 
усилия растяжения, оговоренного в 3.4.2, и соответствовать значениям измерений до приложения уси­
лия растяжения (с учетом погрешности измерения). В случае, если отмечаются флуктуация значений, 
продолжительность приложения растягивающего усилия должна быть увеличена до тех пор, пока флук­
туация не прекратится.

3.4.2 Порядок проведения испытания
Перед приложением к ОК усилия растяжения измеряют оптическое затухание ОВ и/или определя­

ют натяжение ОВ. Используют полученные значения в качестве опорных (базовых).
Затем:
a) к ОК прикладывают кратковременное (динамическое) усилие растяжения;
b ) выдерживают при значении приложенной нагрузки в течение 10 мин;
c) определяют деформацию волокна, если требуется;
d) если требуется, изменяют значение приложенного усилия растяжения до значения долговре­

менной (статической) нагрузки и
3
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- поддерживают значение усилия растяжения в течение 10 мин;
- измеряют затухание и/или определяют удлинение (натяжение) ОВ.
e) снимают усилие растяжения;
f) выдерживают ОК после снятия нагрузки в течение 5 мин;
д) измеряют затухание и/или определяют удлинение (натяжение) ОВ.
Значения шагов изменения усилия растяжения и длительности этих шагов должны быть согласо­

ваны между заказчиком (потребителем) и изготовителем.

3.5 Оцонка результатов

Значения затухания и/или удлинение (натяжение) ОВ не должны превышать значений, приведен­
ных в технических условиях на конкретный ОК.

3.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
- длину участка ОК. подвергаемого растяжению, если она отличается от значения длины, огово­

ренного в настоящем методе испытания;
- значение долговременной (статической) нагрузки TL — значение нагрузки, ограниченное натя­

жением ОВ и/или изменением затухания;
- значение кратковременной (динамической) нагрузки 7S — значение нагрузки, ограниченное на­

тяжением ОВ (при необходимости);
* ^  по окончании испытания — предельные значения удлинения (натяжения) ОВ и/или изменения за­

тухания.

3.7 Информация, указываемая в протоколе на конкретное кабельное изделие

Значения для всех показателей, приведенных в 3.6, со следующими дополнениями:
- подготовка концов ОК;
- шаг увеличения значения прикладываемого усилия растяжения;
- температура, если ее значение отличается от значений, оговоренных стандартными условиями 

испытания.

Рисунок 1 — Схема стенда для испытания ОК на растяжение

4
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Рисунок 2 — Пример схемы стенда для испытания ОК на растяжение 
с использованием систем роликов и барабанов крепления ОК

4 Метод Е2. Истирание

4.1 Цель испытания

Проверка прочности ОК к истиранию имеет два аспекта:
a) прочность оболочки при истирании. Е2А;
b) прочность маркировки ОК при истирании. Е2В.
Целью испытания является определение возможности оболочки или маркировки ОК противосто­

ять истиранию.

4.2 Испытуемый образец

Образец должен иметь длину, достаточную для проведения испытания. Рекомендуемое значение 
длины образца не менее 750 мм.

4.3 Метод Е2А. Прочность оболочки ОК к истиранию

4.3.1 Испытательное оборудование
Испытательное оборудование для проведения испытания на истирание представляет собой 

устройство, обеспечивающее истирание поверхности ОК в обоих направлениях параллельно продоль­
ной оси ОК на длине (40 ± 1) мм с частотой (55 ± 5) циклов в минуту. Один цикл представляет собой 
перемещение истирающего элемента в обоих направлениях.
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Истирающий элемент должен представлять собой иглу диаметром 1,0 мы, если иное не оговорено 
в технических условиях на конкретный ОК.

Типовая схема стенда испытания на истирание приведена на рисунке 3.
4.3.2 Порядок проведения испытания
Должно быть выполнено следующее:
a) условия проведения испытания должны соответствовать нормальным климатическим услови­

ям в соответствии с МЭК 60794-1-20. если в технических условиях на конкретное кабельное изделие не 
оговорено иное:

b) образец ОК закрепляют зажимами на плите основания стенда. К истирающему элементу без 
воздействия удара на ОК должна быть приложена нагрузка 4 Н. Исходное положение ОК должно быть 
таким, чтобы обеспечивалось его последовательное перемещение согласно перечислению с), приве­
денному ниже:

c) образец должен быть подвергнут четырем этапам испытания, при этом при каждом последую­
щем этапе испытания образец ОК следует перемещать вперед на 100 мм и поворачивать относительно 
его оси на 90е. в одном и том же направлении.

4.3.3 Оценка результатов
По окончании воздействия на оболочку ОК циклов истирания, число которых должно быть уста­

новлено в технических условиях на конкретный ОК, на оболочке не должно быть сквозных повреждений.
4.3.4 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие
В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) число воздействий;
b) значение прикладываемого усилия, если оно отличается от указанного выше;
c) диаметр иглы, если он отличается от указанного выше.

4.4 Метод Е2В. Прочность маркировки ОК к истиранию

4.4.1 Испытательное оборудование
4.4.1.1 Вариант 1
Испытательное оборудование, аналогичное указанному в методе Е2А.
4.4.1.2 Вариант 2
Испытательное оборудование, подобное применяемому в методах Е2А и Е2В, но вместо иглы ис­

пользуется фетр. Испытательное оборудование имеет следующие отличия:
a) в испытательном стенде нагрузка прикладывается к фетру, выполненному из шерсти. Типовая 

схема исполнения стенда показана на рисунке 4;
b) применяют фетр из шерсти белого цвета.

П р и м е ч а н и е  — Как правило, фетр изготавливают из смеси шерсти и иных волокон, чаше всего вискоз­
ных. Фетр, состоящий из смеси волокон с содержанием от 100 % до 30 % шерсти, или из смеси волокон, состав ко­
торой приведен в технических условиях на конкретное кабельное изделие, соответствует цели настоящего метода;

c) груз, обеспечивающий приложение усилия к образцу;
d) стенд должен обеспечивать длину перемещения 100 мм с частотой перемещения от 6 до 

12 циклоа/мин.
4.4.2 Порядок проведения испытания
4.4.2.1 Общее положение
Испытание проводят в нормальных климатических условиях, если не установлено иное.
4.4 2.2 Вариант 1
Аналогично методу Е2А, но все четыре испытания проводят на участках маркировки ОК.
4.4.2.3 Вариант 2
Участок ОК, содержащий маркировку, должен быть расположен между двумя прокладками из 

шерстяного фетра, или между шерстяным фетром и опорной поверхностью. В каждом из этих случаев 
шерстяной фетр должен прилегать к участку маркировки ОК.

Шерстяной фетр должен быть в достаточной степени пропитан водой.
Перпендикулярно участку маркировки ОК. находящемуся между двумя прокладками из шерстя­

ного фетра или между шерстяным фетром и опорной поверхностью, должно прикладываться усилие 
(F) значением 5 Н (или указанному в технических условиях на конкретный ОК). при этом образец ОК 
должен перемещаться вперед и назад на длине 100 мм. Число циклов перемещения должно быть ого­
ворено в технических условиях на конкретное кабельное изделие.
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4.4.3 Оценка результатов
По окончании воздействия на участок маркировки числа циклов истирания, оговоренного в техни­

ческих условиях на конкретный ОК. маркировка должна быть читаема.
4.4.4 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие
В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) число циклов;
b) используемый метод;
c) значение прикладываемого усилия, если оно отличается от указанного выше.

Рисунок 3 — Типовая схема испытания для методов Е2А и Е2В. вариант 1

Уснгшкз F

Рисунок 4 — Типовая схема испытания для метода Е2В. вариант 2
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5 Метод ЕЗ. Сдавливание

5.1 Цель испытания

Целью испытания является определение возможности ОК противостоять сдавливанию при воз­
действии долговременной и кратковременной нагрузок.

П р и м е ч а н и е  — Метод ЕЗА соответствует отмененному методу ЕЗ. МЭК 60794-1-2:2013.

5.2 Испытуемый образец

Образец должен иметь длину, достаточную для выполнения установленного испытания.

5.3 Метод ЕЗА. Плита/плита

5.3.1 Испытательное оборудование
Испытательное оборудование должно обеспечивать сдавливание образца ОК между плоской 

стальной опорной плитой и перемещаемой стальной плитой, которая обеспечивает равномерное рас­
пределение усилия сдавливания на длине 100 мм образца.

Кромки перемещаемой плиты должны быть скруглены с радиусом скругления около 5 мм. Кромки 
не входят в расстояние 100 мм плоского участка плиты. Пример схемы оснастки приведен на рисунке 5.

5.3.2 Порядок проведения испытания
Образец ОК размещают между плитами так. чтобы предотвратить его случайное перемещение. 

Нагрузку увеличивают постепенно, без резких ее изменений. В случае, если значение нагрузки изменя­
ют ступенчато, соотношение между шагами изменения ее значения не должно превышать 1.5 :1 .

При проведении испытания обеспечивают стабильность приложенной нагрузки в течение задан­
ного времени. В типовом случае это время составляет 1 мин (кратковременно воздействующая нагруз­
ка) или 10 мин (долговременно воздействующая нагрузка), если в технических условиях на конкретный 
ОК не оговорено иное. Значение оптических потерь должно быть измерено перед снятием нагрузки.

Испытание проводят на трех различных участках ОК. без осевого вращения, если в технических 
условиях на конкретный ОК не оговорено иное. Расстояние между участками воздействия нагрузки на 
ОК должно быть не менее 500 мм и отличаться от шага скрутки сердечника ОК.

Испытание проводят в нормальных климатических условиях, если не оговорено иное.

5.4 Метод ЕЗВ. Оправка/плита

5.4.1 Испытательное оборудование
Для испытания применяют такое же оборудование, как и для метода ЕЗА. однако перпендику­

лярно образцу помещают стальную оправку диаметром 25 мм (если не оговорено иное в технических 
условиях на конкретный ОК). или же заменяют этой оправкой перемещаемую плиту стенда согласно 
рисунку 6.

5.4.2 Порядок проведения испытания
Порядок проведения испытания аналогичен методу ЗА. с тем отличием, что стальную оправку 

диаметром 25 мм устанавливают перпендикулярно образцу (если иное не оговорено в технических 
условиях на конкретный ОК).

5.5 Оценка результатов

Критерии оценки соответствия ОК требованиям должны быть оговорены в технических условиях 
на конкретный ОК. К типовым повреждениям относят обрыв ОВ. ухудшение оптических вносимых по­
терь или физическое повреждение ОК.

П р и м е ч а н и е  — Следы воздействия сдавливания или царапины на оболочке и элементах ОК поврежде­
ниями не считают.

5.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) суммарное значение прикладываемой нагрузки, F;
b) длительность приложения нагрузки:
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c) число участков ОК. на которые воздействуют нагрузкой;
d) расстояние между участками воздействия нагрузки на ОК;
e) конфигурацию оправки, если используется;
0 максимально допустимое изменение оптических вносимых потерь при воздействии на ОК кра­

тковременной и долговременной нагрузок и по окончании испытания.

R — радиус кромки подоижиой пли»ы. 5 мм; F  — усилие, приклады ваемое к  подвижной плите. L - -  длина  плиты , 100 мм 
1 — перем ещ аемая плата: 2  — испытуемый ОК; 3 - -  неподвижная плита

Рисунок 5 — Схема стенда для испытания на сдавливание, 
метод ЕЗА. детали плиты/исполнение плиты

F — усил ие  приклады ваемое к  подвижной плите L  — длина плиты. 100 мм; 
T —  перемещ аемая плита 2 — испы туемы й ОК; 3 — неподвижная плита;

4 — оправха (цилиндр или полуцилиндр) диаметром  25 мм

Рисунок 6 — Схема стенда для испытания на сдавливание, 
метод ЕЗВ. детали ппиты'исполнение оправки

6 Метод Е4. Удар
6.1 Цель испытания

Целью испытания является определение возможности ОК противостоять воздействию удара.

6.2 Испытуемый образец

6.2.1 Длина образца
Длина образца должна быть достаточна для проведения испытания. В случае, если производится 

только оценка физического повреждения ОК. длина может составлять от 1 м (например, для соедини­
тельных шнуров малого диаметра или для дуплексных ОК) до 5 м (для ОК большого диаметра). Образ­
цы большей длины применяют для проведения контрольных измерений оптических вносимых потерь.
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6.2.2 Концевая заделка
Образец должен быть оконцован с каждой стороны таким образом, чтобы ОВ. оболочки и все си­

ловые элементы ОК были скреплены соответствующим образом. Крепление образца на стенде может 
быть выполнено зажимами, или длина образца должна быть достаточно большой для того, чтобы не 
требовалось его дополнительное выпрямление.

6.3 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование должно обеспечивать воздействие ударом на участок образца ОК, 
который закреплен на плоском опорном стальном основании. В случае, если предусматривается воз­
действие на ОК одиночного удара, применяют испытательное оборудование, выполненное по схеме, 
приведенной на рисунке 7а. Такая схема испытательного оборудования обеспечивает передачу энер­
гии вертикально падающего груза стальному бойку, воздействующему на образец ОК. В случае, если 
требуется воздействие на ОК многократных ударов (например, более пяти ударов), применяют схему 
испытательного оборудования, приведенного на рисунке 7Ь. которая позволяет обеспечить многократ­
ное ударное воздействие падающим грузом/ударником. Испытательное оборудование должно обеспе­
чивать минимальное трение перемещаемого груза/ударника.

П р и м е ч а н и е  — Требование обеспечения минимального трения предъявляют для предотвращения про­
блем, которые могут возникнуть у оборудования в случае применения его при экстремальных значениях температур.

В обоих случаях рекомендуется использовать иное эквивалентное испытательное оборудование.
Поверхность бойка, соприкасающаяся с ОК. должна быть плоской или сферической, радиусом 

не менее 300 мм. В случае, если применяется боек с плоской поверхностью, ее кромки должны быть 
скруглены в целях предотвращения нарастания концентрации напряжения, см. рисунок 7с, деталь В. 
В случае, если применяется боек со сферической поверхностью радиусом 300 мм. поверхность бойка 
может быть выполнена и в виде сферического сегмента, как показано на рисунке 7с. фигура А. исходя 
из того, что при таком большом радиусе скругления в качестве бойка используется цилиндр со скру­
гленной торцевой поверхностью.

Радиус скругления кромок бойка с плоской поверхностью и радиус кромок бойка со сферической 
поверхностью должен быть около 0,5 мм.

В составе испытательного оборудования применяют оптические средства измерения для контро­
ля изменения оптических вносимых потерь в соответствии с МЭК 60793-1-46:2001. метод А (изменение 
затухания), если это предусмотрено в технических условиях на конкретный ОК.

6.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят в нормальных климатических условиях, если в технических условиях на кон­
кретный ОК не указано иное.

Массу падающего груза/ударника и высоту его падения следует регулировать для обеспечения 
энергии удара, указанной в технических условиях на конкретное кабельное изделие.

Количество и значение энергии удара, а также участки воздействия ударов должны быть оговоре­
ны в технических условиях на конкретный ОК.

6.5 Оценка результатов

Критерии оценки соответствия ОК требованиям должны быть приведены в технических условиях 
на конкретный ОК.

К типовым повреждениям относят обрыв ОВ. деградацию вносимых оптических потерь или физи­
ческое поврехздение ОК.

6.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) число ударов.
b) энергию удара;
c) температуру испытания;
d) радиус скругления поверхности бойка, если он отличается от приведенного выше.
e) частоту воздействия многократных ударов бойка (или иное);
f) расположение участков воздействия ударов на образце:
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д) необходимость контроля целостности ОВ или измерение изменения оптических вносимых по­
терь.

а —  Испытание на удар. Схема стенда для испытаний на воздействие одиночных ударов
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Округленная поеериюстъ (А)

d

ч ________ ________ /

Плоская поеореностъ (В)

d  — диаметр бойка. (20 ± 1) мм: г — радиус окружения ударной поверхности. 300 мм мин; 
1 —  плоская ударная поверхность со скругленными кромками 

с — Испытание на удар. Ударная поверхность бойка

Рисунок 7 — Детали схемы испытания на удар

7 Метод Е5А. Стабильность усилия снятия покрытия 
с каблированных ОВ
7.1 Цель испытания

Определение стабильности усилия снятия покрытия с каблированных ОВ путем контроля измене­
ния усилия снятия покрытия с ОВ после их пребывания в заданных условиях внешней среды.
12
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7.2 Испытуемый образец

7.2.1 Длина образца
Длина образца ОК или ОВ должна быть достаточна для проведения испытания.
7.2.2 Подготовка образца
До извлечения ОВ из кабеля его предварительно кондиционируют, как оговорено в технических 

условиях на конкретный ОК.
Испытание проводят на ОВ. извлеченных из образца ОК. которые разделяют на две части (длиной 

не менее 2 м). одну часть используют для проведения испытания, другую — для контрольных измерений.
Подготавливают достаточное число образцов, позволяющее провести испытание на 10 отрезках 

ОВ. кондиционирование проводят в условиях, приведенных в технических условиях на конкретный ОК. 
и сравнивают эти результаты с результатами испытаний ОВ из числа контрольных образцов.

После извлечения ОВ из образца ОК следы компаунда-заполнителя с ОВ тщательно удаляют (на­
пример, протирают салфеткой из мягкого материала).

7.3 Испытательноо оборудование

В состав испытательного оборудования входит оборудование для кондиционирования образцов 
(при необходимости) и оборудование для снятия покрытия ОВ [(см. метод испытания по снятию покры­
тия с ОВ) МЭК 60793-1-32:2010].

7.4 Порядок проведения испытания

Усилие снятия покрытия с ОВ измеряют на образцах, прошедших кондиционирование при задан­
ных условиях внешней среды, в соответствии с методом определения усилия снятия покрытия по МЭК 
60793-1-32. после выдержки для их восстановления в условиях, установленных в технических условиях 
на конкретный ОК. Такой же метод применяют для измерения усилия снятия покрытия на контрольных 
образцах ОВ; путем сравнения результатов определяют разницу в значениях усилия снятия покрытия.

В качестве альтернативы могут быть использованы образцы ОК. подвергнутые ускоренному ста­
рению по МЭК 60794-1-22:2012, метод F9.

7.5 Оценка результатов

Значение изменения усилия снятия покрытия должно соответствовать требованию, оговоренному 
в технических условиях на конкретный ОК.

7.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретноо кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) условия предварительного кондиционирования ОК;
b ) условия кондиционирования ОВ;
c) длительность восстановления и условия повторного кондиционирования;
d) допустимое значение изменения усилия снятия покрытия.

8 Метод Е5В. Снятие покрытия с ленты ОВ
8.1 Цель испытания

Целью испытания является оценка качества снятия покрытия с ленты ОВ в части подтверждения 
чистоты и отсутствия повреждений ОВ в результате снятия покрытия.

8.2 Испытуемый образец

Образец должен быть репрезентативен семейству лент ОВ. подвергаемых оценке.
Образцы могут быть взяты последовательно по длине ленты ОВ. при этом в длину образцов не 

входят участки их крепления в оборудовании для снятия покрытия.
Длина образца должна быть достаточна для того, чтобы удалить покрытие ленты ОВ и покрытие 

ОВ на длине не менее 25 мм. при максимально десяти и минимально пяти операциях снятия покрытия 
с образца.

Требования к условиям внешней среды для кондиционирования образцов должны быть согласо­
ваны между заказчиком (потребителем) и изготовителем.
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8.3 Испытательное оборудование

8.3.1 Общее положение
Оборудование для снятия покрытия и оборудование для кондиционирования (при необходимо­

сти).
8.3.2 Оборудование для снятия покрытия
Результаты испытания значительно зависят от конструкции используемого инструмента для сня­

тия покрытия, поэтому следует учитывать следующие основные требования к инструменту:
- инструмент для механического снятия покрытия должен обеспечивать нагрев обрабатываемой 

поверхности в диапазоне от 70 °С до 140 °С. При снятии покрытия нормируемое значение температуры 
поверхности нагревателя должно поддерживаться с допустимым отклонением ± 5 °С. Поверхность (по­
верхности) нагревателя должна(ы) находиться за лезвиями стриппера и обеспечивать подогрев участка 
ленты ОВ, с которого производится снятие покрытия.

Продолжительность нагрева и выдержка в нагретом состоянии имеют важное значение, поэтому 
данные значения следует устанавливать в соответствии с рекомендациями изготовителя инструмента.

Следует также соблюдать рекомендации изготовителя лент ОВ при установке значения темпера­
туры инструмента;

- инструмент для снятия покрытия/устройство фиксации загрузки должен обеспечивать стабиль­
ность значения давления, необходимого для качественного снятия покрытия. Следует следить (контро­
лировать). чтобы инструмент не начинал открываться в процессе снятия покрытия;

- должен быть известен размер зазора между лезвиями стриппера. Этот размер и допуск на него 
должны гарантировать прорезание лезвиями стриппера покрытия ленты ОВ и покрытия непосредствен­
но ОВ. без повреждения оболочки ОВ;

- состояние лезвий может оказывать значительное влияние на максимальное усилие снятия по­
крытия и на процесс снятия покрытия. Кромки лезвий должны быть проверены на отсутствие зазубрин 
и неровностей режущей поверхности, внешним осмотром до и после применения;

- лезвия следует заменить, если они получили повреждения или затупились, поскольку износ 
лезвий может существенно повлиять на результаты.

8.3.3 Двигатель и устройство перемещения (если используются)
Двигатель и устройство перемещения должны обеспечивать многократность перемещения с низ­

кой вибрацией и большим ускорением, и обеспечивать возможность равномерного, без рывков, пере­
мещения испытуемой ленты ОВ или инструмента снятия покрытия.

В случае если применяется ручной инструмент, то процедура снятия покрытия должна соответ­
ствовать этим же критериям.

8.3.4 Оборудование для позиционирования и фиксации
Испытуемый образец должен быть надежно закреплен в заданном положении, без проскальзыва­

ния (рекомендуется применение кабестана). Испытуемая лента ОВ должна быть расположена в линию 
(относительно вертикали, горизонтали и угла вращения), в плоскости перемещения снятия покрытия.

8.3.5 Спиртовые салфетки
После снятия покрытия с ОВ для их протирки следует использовать салфетки из мягкой материи 

или бумаги, смоченные спиртовым раствором.

8.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят в нормальных климатических условиях, если в технических условиях на кон­
кретный ОК не указано иное. Длина снятия покрытия должна быть не менее 25 мм. скорость снятия 
покрытия должна быть указана в технических условиях на конкретный ОК (от 100 до 500 мм/мин).

Включают испытательное оборудование и дают прогреться инструменту до стабилизации его тем­
пературы.

Проверяют, чтобы пространство вокруг обоих лезвий для снятия покрытия было свободно от 
остатков какого-либо предыдущего использования и лезвия инструмента были чистые.

Снимают покрытие с ленты ОВ и выдерживают при температуре и продолжительностью нагрева 
ленты перед снятием покрытия в соответствии с рекомендациями изготовителя.

После снятия покрытия ОВ протирают салфеткой, смоченной спиртом, и проводят внешний ос­
мотр с применением лупы с увеличением не менее 2х.

Критерии чистоты и целостности ОВ после снятия покрытия приведены в таблице 1.
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Т а б л и ц а  1 — Состояние образцов ОВ после снятия покрытия

Категория Состояние образцов ОВ после смятия покрытия

1 После одной или двух протирок салфеткой, смоченной спиртом, на ней не остается следов от ма­
териала покрытия ОВ и покрытия ленты ОВ

2 Остаются трудноудаляемые следы от материала покрытия ОВ и покрытия ленты ОВ. для удаления 
которых требуется многократная протирка ОВ салфеткой, смоченной спиртом. Возможна очистка 
ОВ без повторного снятия покрытия

3 Неполное снятие покрытия, покрытия некоторых ОВ остаются нетронутыми. Требуется многократ­
ное снятие покрытия и протирка салфеткой, смоченной спиртом, для удаления с ОВ всех видимых 
остатков покрытий

4 Дефекты снятия покрытия:

- одно или несколько ОВ обламывается;
- дефектность снятия покрытия при требуемой скорости снятия покрытия

Результаты проведения нескольких операций снятий покрытия и оценку среднего значения кате­
гории чистоты каждого образца округляют до ближайшего целого значения, что оговаривается в техни­
ческих условиях на конкретное кабельное изделие.

8.5 Оценка результатов

Должны отсутствовать повреждения ОВ.
Категория чистоты образца должна быть приведена в технических условиях на конкретный ОК.

8.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) тип оборудования для снятия покрытия:
b) среднее время подогрева ленты ОВ:
c) температуру инструмента для снятия покрытия:
d) скорость снятия покрытия;
e) длину снятия покрытия;
0 условия кондиционирования образцов:
д) нормируемое среднее значение категории чистоты снятия покрытия;
h) число ОВ в составе ленты ОВ.

9 Метод Е5С. Снятие покрытия с ОВ, имеющих буферное покрытие

9.1 Цель испытания

Целью испытания является определение стабильности усилия снятия покрытия с ОВ. имеющих 
буферное покрытие.

Испытание предусмотрено для оценки усилия снятия покрытия с двух типов буферного покрытия 
ОВ: типа tight buffer (плотное покрытие) — когда буферное покрытие плотно наложено на наружное 
покрытие ОВ. и типа loosely-bound (свободное покрытие), когда буферное покрытие не прилегает к по­
крытию ОВ.

9.2 Испытуемый образец

Образцы ОВ. имеющие буферное покрытие, должны соответствовать требованиям, приведенным 
в методе Е5А.

9.3 Испытательное оборудование

Оборудование должно соответствовать требованиям, приведенным в методе Е5А.
Оборудование для снятия покрытия с ОВ должно обеспечивать достаточность зазора между ре­

жущими поверхностями при снятии буферного покрытия.
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В случае свободного буферного покрытия режущие поверхности инструмента для снятия покры­
тия должны быть такого размера, чтобы покрытие ОВ. расположенное под буферным покрытием, не 
прорезалось и не повреждалось при выполнении операции снятия буферного покрытия.

9.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят в соответствии с требованиями метода Е5А.
В случае если в соответствии с техническими условиями на конкретный ОК проводят сравнение 

результатов испытаний не состаренного и состаренного образцов, то испытание проводят в соответ­
ствии с методом Е5А. следующим образом:

- отбирают не состаренные контрольные образцы для использования их в последующем испыта­
нии;

- проводят ускоренное старение ОВ в буферном покрытии в составе ОК или в соответствующих 
внешних условиях лаборатории (полностью или частично), как установлено в технических условиях на 
конкретный ОК. Ускоренное старение проводят по МЭК 60794-1-22:2012. метод F9;

- после ускоренного старения образцы извлекают из ОК для проведения испытания на снятие 
покрытия;

- проводят снятие покрытия с контрольных и состаренных образцов в соответствии с методом Е5А.

9.5 Оценка результатов

ОВ в буферном покрытии должны соответствовать требованиям снятия покрытия или требовани­
ям стабильности снятия покрытия, что оговаривается в технических условиях на конкретный ОК.

9.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) условия предварительного кондиционирования ОК:
b) условия кондиционирования ОВ;
c) длительность восстановления и условия повторного кондиционирования;
d) допустимое значение изменения усилия снятия покрытия.

10 Метод Е6. Многократный изгиб
10.1 Цель испытания

Целью испытания является определение возможности ОК выдерживать многократный изгиб.
Многократному изгибу подвергают оконцованный ОК. проводя испытание кабельной сборки, то 

есть испытывая как ОК. так и соединитель. Такое испытание описано в МЭК 61300-2-44, которым сле­
дует руководствоваться при испытании кабельных сборок.

10.2 Испытуемый образец

10.2.1 Длина образца
Длина образца должна быть достаточна для проведения испытания. В случае, если производится 

оценка только возникновения механических повреждений, длина может составлять от 1 м (например, 
для шнуров малого диаметра или для дуплексных ОК) до 5 м (для ОК большего диаметра). Для кон­
троля изменения оптических вносимых потерь ОК может потребоваться применение большей длины 
образца.

10.2.2 Концевая заделка
Образец должен быть оконцован с каждой стороны таким образом, чтобы ОВ, оболочки и все 

силовые элементы ОК были скреплены вместе соответствующим образом. Крепление образца на ис­
пытательном оборудовании может быть выполнено зажимами; может быть использован соединитель 
или образец должен иметь достаточную длину для того, чтобы не применять устройств для предотвра­
щения перемещения конструктивных элементов ОК.

10.3 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование должно обеспечивать перемещение образца назад и вперед на 
угол до 180е, два экстремальных положения ОК обеспечиваются при его перемещении на 90° по обе
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стороны от вертикали, когда ОК подвержен воздействию натяжного груза. Если применение натяжного 
груза не оговорено, следует обеспечить натяжение вручную, достаточное для обеспечения контакта ОК 
с оправками для изгиба. Подходящая для испытания ОК схема оборудования приведена на рисунке 8. 
Допускается использовать и другое эквивалентное оборудование.

Если в технических условиях на конкретный ОК не оговорено иное, радиус изгиба ОК должен со­
ставлять не более 20-кратного диаметра ОК или быть равен минимальному радиусу оправки, в зависи­
мости от того, что больше. Минимальный радиус оправки должен составлять 75 мм для ОК наружной 
прокладки, для ОК внутренней прокладки — 75 или 25 мм. конкретное значение должно быть согласо­
вано заказчиком (потребителем) и изготовителем.

Кулиса для изгиба должна быть снабжена зажимом для надежной фиксации ОК в процессе всего 
испытания, без повреждения ОВ или внесения оптических потерь. Для фиксации ОК на кулисе реко­
мендуется использовать соединитель, но при такой конфигурации испытания не должна быть исполь­
зована часть образца, подвергаемая испытанию. В части выбора подходящего оборудования см. МЭК 
61300-2-44.

Испытательное оборудование должно обеспечивать цикличность его применения. Отклонение 
образца от вертикального положения до крайнего правого положения, затем перевод его в крайнее 
левое положение и возврат в исходное вертикальное положение составляют один цикл. Если в техни­
ческих условиях на конкретное кабельное изделие не оговорено иное, один цикл изгиба должен прово­
диться в течение от 2 до 5 с.

В состав испытательного оборудования должны входить оптические средства измерений для кон­
троля изменения оптических вносимых потерь, что должно быть оговорено в технических условиях 
на конкретный ОК и установлено в методе А (контроль изменения вносимых оптических потерь) МЭК 
60793-1-46:2001.

10.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят в стандартных климатических условиях, если в технических условиях на кон­
кретный ОК не указано иное.

Порядок проведения испытания следующий:
a) предварительное кондиционирование образца в стандартных климатических условиях в тече­

ние 24 ч;
b) крепление образца на испытательном оборудовании, как показано на рисунке 7;
c) установка натяжного груза, массу которого следует оговаривать в технических условиях на кон­

кретный ОК;
d) измерение контролируемых параметров для фиксации нормируемых исходных значений;
e) проведение многократного изгиба с числом циклов, указанных в технических условиях на кон­

кретный ОК;
0 проведение измерений контролируемых параметров. При необходимости образец может быть 

демонтирован с испытательного оборудования для проведения внешнего осмотра образца.

10.5 Оценка результатов

Критерии оценки результатов испытания должны быть оговорены в технических условиях на кон­
кретный ОК. Типовые критерии — обрыв ОВ. приращение вносимых оптических потерь, физическое 
повреждение ОК.

10.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) число циклов изгиба;
b) массу натяжного груза, если предусмотрено его применение;
c) радиус изгиба R, если он отличается от указанного выше:
d) температуру, если она отличается от стандартной температуры;
e) максимально допустимое значение изменения оптических потерь передаточных характеристик, 

измеренных до и по окончании испытания, если это требуется.
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1 ■ зажим : 2  -• ось араш епия: 3  -  образец; R  радиус изгиба.
F -  натяжной груз, если ои необходим

Рисунок 8 — Схема испытания на многократный изгиб ОК/кабелъной сборки

11 Метод Е7. Осевое кручение
11.1 Цель испытания

Настоящий метод предназначен для определения способности ОК выдерживать осевое кручение. 
Основной целью настоящего испытания является определение наличия приращения вносимых опти­
ческих потерь в ОВ кабеля, который подвергают внешнему воздействию усилия осевого кручения, при­
кладываемого к оболочке ОК. Дополнительная цель испытания — оценка механических повреждений 
ОК. которые могут возникнуть при таком воздействии.

11.2 Испытуемый образец

Испытуемый образец должен представлять собой отрезок ОК длиной, позволяющей обеспечить 
его крепление и осевое кручение, при этом длина ОК должна быть достаточной и для того, чтобы вы­
полнить измерение приращения вносимых оптических потерь, что оговаривается в технических усло­
виях на конкретный ОК.

11.3 Испытательноо оборудование

Оборудование для осевого кручения должно иметь два устройства (зажима) крепления ОК — 
одно для фиксированного крепления и одно с возможностью вращения, расстояние между устройства­
ми крепления должно быть регулируемым. Вращаемый зажим должен быть соединен с подходящим 
устройством осевого вращения (например, рычагом вращения). Все основания зажимов, устройство 
фиксации и устройство осевого вращения должны иметь такое исполнение, чтобы обеспечивать доступ 
к обоим концам образца ОК для выполнения требуемых оптических измерений. Подходящие схемы 
конструкций испытательного оборудования показаны на рисунках 9, 10 и 11.

Устройства крепления ОК должны быть такими, чтобы:
- надежно крепить ОК. исключая его смещение относительно устройств крепления:
- зажимы должны обеспечивать такое крепление ОК. чтобы его ось была прямолинейна;
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- внутренние кромки зажимов не должны способствовать локальному повреждению ОК при его 
осевом кручении и не должны вызывать локальной концентрации усилия сдавливания в ОК;

- процесс крепления не должен приводить к какому-либо заметному или явно измеряемому при­
ращению оптических потерь (или не больше, чем к пренебрежимо малому значению приращения по­
терь) в испытуемом образце ОК.

Если предусмотрено техническими условиями на конкретный ОК и/или для минимизации отклоне­
ния испытуемого образца от прямолинейного положения следует применять натяжной груз или подхо­
дящий механизм нагрузки, обеспечивающий приложение к фиксированному зажиму ОК усилия растя­
жения (см. рисунки 10 и 11). В любом случае один из зажимов крепления ОК должен иметь возможность 
свободного продольного перемещения как реакцию на сокращение длины ОК в результате его осевого 
кручения.

В комплект оборудования для испытаний должны входить средства измерений для контроля из­
менений оптических потерь согласно методу А МЭК 60793-1-46:2001, в соответствии с требованиями, 
приведенными в технических условиях на конкретный ОК.

11.4 Порядок проведения испытания

Испытуемый образец установить на испытательный стенд таким образом, чтобы длина L 
(см. рисунки 9 ,10 и 11) соответствовала значениям, указанным в таблице 2. или значениям, указанным 
в технических условиях на конкретный ОК.

Т а б л и ц а  2 — Типовое значение длины участка осевого кручения

ТипОК Максимальное значение длины участка осевого кручении

ОК наружной прокладки 2 м

ОК внутренней прокладки 1 м

ОК внутренней прокладки Более 0.3 м или 125d (d  — диаметр кабеля, мм)

Следует убедиться, что к испытуемому образцу не приложено каких-либо начальных нагрузок. За 
исключением выполнения необходимых операций осевого кручения не допускать перемещения концов 
ОК или воздействия на них в процессе испытания. В случае если при испытании ОК на стойкость к воз­
действию осевого кручения следует предусматривать большее значение длины участка осевого круче­
ния. то это должно быть согласовано между заказчиком (потребителем) и поставщиком.

Следует минимизировать значение стрелы провиса испытуемого образца (см. рисунок 9 или 10) 
или отклонение ОК от вертикали (см. рисунок 11).

В случае, если в технических условиях на конкретный ОК оговорены допустимые значения при­
ращения оптических потерь, следует предварительно измерить вносимые оптические потери испытуе­
мого образца до его крепления в зажимах. Сравнить полученные результаты с результатами измерения 
испытуемого образца после его крепления в зажимах, чтобы убедиться в отсутствии заметного прира­
щения оптических потерь ОК.

Если не запрещено в технических условиях на конкретный ОК. то стрела провиса испытуемого 
образца или отклонение его от вертикали могут быть минимизированы за счет обеспечения поддержки 
испытуемого участка длины ОК или за счет приложения к ОК усилия натяжения. Если требуется, для 
обеспечения прямолинейности участка осевого кручения ОК к нему следует приложить усилие натяже­
ния, значение которого должно быть оговорено в технических условиях на конкретный ОК.

В случае, если в технических условиях на конкретный ОК предусмотрено измерение вносимых 
оптических потерь, следует измерить значение оптического уровня мощности на выходе измеряемого 
образца после крепления образца и после приложения к нему усилия натяжения.

Осевое кручение подвижного зажима ОК производить следующим образом:
a) на 180° по часовой стрелке;
b ) возврат в исходное положение,
c) на 180е против часовой стрелки;
d) возврат в исходное положение.
Четыре указанных этапа перемещения составляют один цикл. Каждый цикл следует выполнять в 

течение не более 1 мин. суммарное число циклов — 10.
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Следует сравнить результаты измерения и критерии соответствия. Выдерживают испытуемый об­
разец в течение не менее 5 мин после окончания испытания. Если необходимо, снять образец с ис­
пытательного стенда для внешнего осмотра его состояния без применения увеличительных приборов.

11.5 Оценка результатов

Критерии оценки результатов испытания должны быть оговорены в технических условиях на кон­
кретный ОК. Типовыми дефектами считают обрыв ОВ. приращение оптических потерь и повреждение 
оболочки ОК или элементов конструкции сердечника ОК.

11.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) значение длины (L) образца, если оно отличается от указанной выше;
b) значение усилия натяжения, которое должно быть приложено, если это оговаривается;
c) число циклов, если оно отличается от указанного выше;
d) число ОВ. используемых для контроля оптических потерь:
e) максимально допустимое значение изменения оптических вносимых потерь;
f) угол осевого вращения (кручения), если он отличается от указанного выше;
д) температура испытуемого образца, если она отличается от температуры, указанной выше.

11.7 Дополнительная информация, указываемая в протоколе

Должны быть указаны следующие данные испытания:
a) число циклов:
b) продолжительность цикла.

Рисунок 9 — Схема оборудования осевого кручения ОК
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Рисунок 10 — Схема оборудования осевого кручения ОК. содержащего натяжной груз

Рисунок 11 — Схема альтернативного оборудования осевого кручения ОК, 
содержащего натяжной груз
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12 Метод Е8. Многократный изгиб ОК
12.1 Цель испытания

Целью испытания является определение возможности ОК противостоять многократному изгибу 
при эксплуатации. Метод испытания предназначен для испытаний специальных типов ОК — таких, как 
ОК для подъемных устройств или подобные им.

П р и м е ч а н и е  — См. подобные методы испытаний — испытание на изгиб при натяжении, метод Е18А, или 
испытание на прохождение через систему роликов, метод Е18В. А также испытание на многократный изгиб, метод 
Е6.

12.2 Испытуемый образец

Образец должен быть оконцован так. чтобы ОВ. оболочки и все силовые элементы были скре­
плены вместе соответствующим образом. Длина образца должна быть достаточной для проведения 
испытания.

12.3 Испытательное оборудование

Испытание проводят при помощи оборудования, схема которого приведена на рисунке 12. Любое 
другое расположение составных узлов оборудования должно быть оговорено в технических условиях 
на конкретный ОК.

Ролики должны иметь полукруглые желобки для ОК круглого сечения и плоские желобки для ОК 
сечением, близким к плоскому сечению. Ограничительные зажимы D должны быть установлены так. 
чтобы натяжные грузы обеспечивали постоянное натяжения ОК при перемещении каретки. Может быть 
использовано аналогичное оборудование, например, приведенное в МЭК 60227-2.

12.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят в нормальных климатических условиях, если иное не указано в технических 
условиях на конкретный ОК.

Испытуемый образец должен облегать ролики, на каждом конце образца должен быть установлен 
натяжной груз. Массы натяжных грузов и диаметры роликов А и В (или иное) должны быть оговорены в 
технических условиях на конкретный ОК.

Образец подвергают числу циклов прохождения через систему роликов каретки, установленному 
в технических условиях на конкретный ОК. Цикл определяется как перемещение каретки из ее исходно­
го положения к одному из концов участка перемещения, затем перемещение в обратном направлении 
к другому концу участка перемещения, далее перемещение назад в исходное положение. Следует убе­
диться в том. что перемещение каретки происходит по всей длине ОК.

Скорость перемещения каретки или суммарное время прохождения по всей длине участка пере­
мещения должно быть оговорено в технических условиях на конкретный ОК.

Ускорение и торможение каретки должны быть ограничены для предотвращения возникновения 
дополнительной инерциальной нагрузки.

12.5 Оценка результатов

Критерии оценки результатов испытания ОК должны быть оговорены в технических условиях на 
конкретный ОК. Типовыми дефектами являются обрыв ОВ, приращение оптических потерь и физиче­
ское повреждение ОК.

12.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) диаметр роликов А и В и их положение;
b) массу натяжных грузов;
c) число циклов;
d) скорость перемещения каретки или суммарное время перемещения по всей длине участка 

перемещения;
e) значение ускорения и значение торможения каретки;
f) длину участка перемещения каретки;
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д) минимальное расстояние от роликов А и В до ближайшего стационарно установленного ролика; 
h) максимально допустимое значение приращения оптических потерь ОК во время и по окончании 

испытания, если это требуется.

ОВрт а ц т  Кадета

13 Метод Е9. Рывок (метод исключен)

П р и м е ч а н и е  — Данное испытание в настоящее время исключено — предусматривалось для оценки эф­
фекта возникновения внезапной нагрузки, прикладываемой к короткому отрезку подвесного ОК. На практике крюк 
с грузом может упасть таким образом, что крюк повиснет на подвесном ОК определенным образом. Нет ясности, 
каков был практический эффект от испытания, каковы узлы испытательного оборудования и особенности процеду­
ры испытания, или почему было решено удалить метод.

14 Метод ЕЮ. Излом
14.1 Цель испытания

Целью данного испытания является определение минимального диаметра петли, при котором 
проявляется эффект излома ОК.

П р и м е ч а н и е  —  Опыт показывает, что результаты этого испытания имеют ограниченную повторяемость. 
Следует иметь в виду, что метод применяют с осторожностью и что любое требование минимального излома яв­
ляется консервативным.

14.2 Испытуемый образец

Образец должен быть достаточной длины для проведения испытания.

14.3 Испытательное оборудование

Не требуется наличия конкретного испытательного оборудования. Следует обеспечивать формов­
ку ОК в виде петли до точки пересечения его концов.
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14.4 Порядок проведения испытания

Испытание следует проводить в стандартных условиях испытания, если не указано иное.
Следует сформовать на ОК петлю (см. рисунок 13. позиция 1). Диаметр петли следует уменьшать 

до возникновения излома, прилагая тяговые усилия к обоим концам ОК (см. рисунок 13. позиция 2). 
Тяговые усилия в нижней точке петли ОК должны прикладываться в одной плоскости. Как только воз­
никнет излом, приложение тяговых усилий следует прекратить. Измерить длину ОК в петле С. начиная 
и заканчивая измерение в точке пересечения концов ОК.

Эквивалентное значение диаметра d вычисляют по формуле

14.5 Оценка результатов

При диаметре петли ОК, значение которой более значения установленного в технических услови­
ях на конкретное кабельное изделие, не должно происходить излома ОК. как показано на рисунке 13. 
позиция 3.

14.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) минимальный диаметр петли, при котором не должно происходить излома;
b) температуру;
c) число образцов, используемых для оценки.

d  = С/л. О)

3

1 — начальная петля. 2  — направление приложения тяги; 3  — конф игурация возникш его излома

Рисунок 13 — Схема испытания на излом

24



ГОСТ Р МЭК 60794-1-21—2020

15 Метод Е11. Статический изгиб
15.1 Цель испытания

Целью испытания является определение возможности ОК или элемента ОК противостоять на­
мотке на испытательную оправку.

П р и м е ч а н и е  — Настоящее испытание гложет быть проведено при каком-либо значении температуры, 
указанном а технических условиях на конкретное кабельное изделие, включая предельное пониженное и повы­
шенное значение температуры ОК.

15.2 Испытуемый образец

Образец должен быть оконцован с каждой стороны таким образом, чтобы ОВ. оболочка (обо­
лочки) и все силовые элементы были скреплены соответствующим образом, или длина образца долж­
на быть достаточной, чтобы не требовалось применение устройств по предотвращению перемещения 
элементов конструкции ОК.

15.3 Испытательное оборудование

Состав испытательного оборудования ограничивается применением одной оправки для тангенци­
альной намотки на нее ОК с плотным прилеганием витков спирали намотки друг к другу, как показано 
на рисунке 14.

15.4 Порядок проведения испытания

В соответствии с техническими условиями на конкретный ОК. используют один из приведенных 
ниже методов испытания.

15.4.1 Процедура 1. Метод испытания Е11А (стандартный метод испытания)
Намотать образец ОК равномерно вокруг оправки в виде спирали, с плотным прилеганием витков 

друг к другу. При намотке прикладывать необходимое усилие натяжения для обеспечения плотного при­
легания образца к оправке. Затем образец смотать с оправки.

Суть метода Е11А — применение при испытании испытательной оправки в соответствии с рисун­
ком 14з1, которая обеспечивает намотку на нее по спирали необходимого числа витков. Для испытания 
по методу Е11А может быть применено и другое оборудование.

При использовании испытательного оборудования в соответствии с рисунком 14а2 на оправку на­
матывают две спирали, то есть вдвое большее число витков, чем при использовании оснастки согласно 
рисунку 14з1.

Таким образом, если используют оборудование в соответствии с рисунком 14а2. число витков с 
каждой стороны от центра намотки (15.6 d)] должно составлять половину от значения, нормируемого 
для числа витков в спирали намотки.

При применении оснастки в соответствии с рисунком 14а1 ОК. намотанный в виде спирали, не 
должен подвергаться кручению.

Циклом считают одну намотку и одну размотку спирали.
Диаметр испытательной оправки, число витков в спирали намотки и число циклов должны быть 

указаны в технических условиях на конкретный ОК.
Испытание проводят при заданной температуре.
15.4.2 Процедура 2. Метод испытания Е11В (альтернативный метод испытания)
Образец плотно обернуть на 180° вокруг оправки и натянуть его, обеспечивая U-образный изгиб 

образца. Цикл представляет собой U-образный изгиб образца вокруг оправки, затем U-образный изгиб 
образца вокруг оправки в противоположном направлении и возврат образца в исходное прямолинейное 
положение (двойная спираль). Диаметр испытательной оправки и число циклов должны быть указаны 
в технических условиях на конкретный ОК.

Испытание проводят при заданной температуре.

15.5 Оценка результатов

Критерии оценки образцов по результатам испытания должны быть указаны в технических усло­
виях на конкретный ОК. Типовыми видами дефектов образцов являются: обрыв ОВ. приращение опти­
ческих потерь и физическое повреждение ОК.
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15.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) применяемый метод испытания (процедура 1 или 2);
b) диаметр испытательной оправки (или соотношение диаметров оправки и ОК).
c) число циклов;
d) число витков в спирали (для процедуры 1);
e) максимально допустимое приращения оптических потерь:
- в ходе проведения испытания (если это оговорено):
- по окончании испытания (если это оговорено);
f) температура проведения испытания, т. е. пониженная и/или повышенная температура окружа­

ющей среды.

а1 -  Конфигурация одиночной 
спирали

з2 -  Конфигурация двойной 
спирали

а — Схема оснастки для испытания по методу Е11А

Ь — Схема оснастки для испытания по методу Е11В 

Рисунок 14 — Схема оснастки для испытания на изгиб

16 Метод Е12. Разрезание (метод исключен)
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17 Метод Е13. Повреждение выстрелами из огнестрельного оружия
17.1 Цель испытания
Целью испытания является определение возможности ОК или элемента ОК противостоять по­

вреждению в результате воздействия огнестрельного оружия.

П р и м е ч а н и е  — В связи с большим числом возможных вариаций [см. 17.3.2 а) и c)J настоящее испытание 
предусматривается как специальное испытание для очень специфических применений. Большинство ОК не под­
вергают такому испытанию.

17.2 Общие положения

Приведены два метода испытаний.
a) метод Е13А. при котором в образец ОК. установленный на раме, выстреливают из огнестрель­

ного оружия;
b) метод Е13В. который моделирует ударное воздействие дробинки, выстреливаемой из огне­

стрельного оружия; одиночная дробинка ударяет по образцу ОК с энергией, эквивалентной энергии ее 
выстрела из огнестрельного оружия с заданного расстояния, до 40 м.

17.3 Метод Е13А. Испытание на повреждаемость ОК выстрелом из огнестрельного оружия

17.3.1 Испытуемый образец
Испытание проводят на отрезке ОК (типовая длина отрезка — 3 м).
17.3.2 Испытательное оборудование
Испытательное оборудование включает в себя;
a) огнестрельное оружие, оговоренное в технических условиях на конкретный ОК.

П р и м е ч а н и е  —  В разных странах возможно применение разного типа огнестрельного оружия:

b ) рама для крепления образца ОК. Образец должен быть закреплен таким образом, чтобы пре­
дотвратить его перемещение, а само испытание проводят с учетом того, что дробь в результате вы­
стрела из используемого огнестрельного оружия и в зависимости от его типа, рассеивается в форме 
эллипса:

c) калибр:
1) должен быть указан в технических условиях на конкретный ОК.
Калибр патрона в разных странах может быть различным и может представлять собой опасность 

при применении. Рекомендуется указывать размер дроби.
2) тип дроби должен быть указан в технических условиях на конкретный ОК.
Как правило, в качестве материала дроби в зависимости от страны используют свинец, сталь или 

композитные материалы.
Свинцовая дробь деформируется при ударе и вызывает меньшие повреждения, чем повреждения 

в результате воздействия стальной дроби. Рекомендуется материал дроби указывать в технических 
условиях на конкретный ОК.

3) тип патрона должен быть оговорен в технических условиях на конкретный ОК.
17.3.3 Порядок проведения испытания
Образец ОК закрепляют на раме и производят в него выстрел с расстояния, оговоренного в техни­

ческих условиях на конкретный ОК. Типовое расстояние выстрела — 20 м.
После испытания производят внешний осмотр образца в соответствии с установленными крите­

риями оценки.
В протоколе испытания необходимо указывать следующее;
a) особенности конфигурации испытания, включая ориентацию ОК;
b ) сведения о причиненных повреждениях, включая целостность ОВ;
c) число испытаний, проведенных для достижения минимально заметных повреждений;
d) калибр огнестрельного оружия;
e) материал дроби;
0 тип патрона;
д) дату изготовления огнестрельного оружия [см. 17.3.2 а)].
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17.3.4 Оценка результатов
Критерии оценки результатов испытания образцов должны быть приведены в технических усло­

виях на конкретный ОК. Типовыми повреждениями являются повреждения элементов сердечника ОК 
(например, отверстия в оптических модулях) и обрыв ОВ.

17.3.5 Информация, указываемая в протоколе
В протоколе на конкретное кабельное изделие должно быть указано.
a) тип огнестрельного оружия;
b) размер и диаметр дроби;
c) профиль канала ствола;
d) тип патрона;
e) расстояние между огнестрельным оружием и образцом.
0 критерии соответствия.

17.4 Метод Е13В. Моделирование воздействия выстрела из огнестрельного оружия

17.4.1 Испытуемый образец
Образец ОК должен иметь длину, достаточную для проведения указанного испытания. В случае, 

если предусмотрена оценка только физических повреждений, может быть использован отрезок ОК не­
большой длины; при необходимости проведения оптических измерений длина отрезка должна быть 
соответственно больше.

17.4.2 Испытательное оборудование
Схемы испытательного оборудования приведены на рисунках 15, 16 и 17. Испытательное обору­

дование состоит из;
a) Падающего груза.
Схема падающего груза, в состав которого входят корпус груза и шток крепления дробинки, по­

казана на рисунке 16.
Используемый груз должен быть достаточен для воспроизведения энергии, равной энергии воз­

действия дроби в результате выстрела, произведенного с заданного расстояния, если он падает с со­
ответствующей высоты. В 19.4 приведены указания по расчету необходимой массы груза и высоты его 
падения при заданном размере дробинки.

Шток фиксации дробинки выбирают так. чтобы диаметр В не превышал наружный диаметр дро­
бинки (в типовом случае должен быть на 0.2 мм менее). Торец штока должен иметь профиль, обозна­
ченный как А. что необходимо для ровной посадки на него шарика дроби, с целью уменьшения риска 
сдвига шарика дроби и повреждения штока.

Для испытания ОК малых диаметров (как правило, менее 10 мм) с целью повышения точности 
проведения испытания рекомендуется использовать альтернативный вариант падающего груза и штока 
крепления шарика дроби (см. рисунок 17), что предотвращает вращение образца ОК и/или смещение 
участка удара при проведении испытания.

b) Направляющая труба для падающего груза, обеспечивающая перемещение этого груза в на­
правлении к испытуемому образцу, может быть оснащена, для удобства применения испытательной 
оснастки, штырем фиксации падающего груза в верхней точке высоты падения. Как правило, в качестве 
направляющей используют трубу квадратного профиля, размером 25.4 мм. для минимизации трения 
между внутренней поверхностью направляющей трубы и наружной цилиндрической поверхностью па­
дающего груза, или наоборот.

c) Станина крепления образца может иметь отверстие («зону прицеливания») для удобства раз­
мещения образца точно под штоком ударника.

d) Адгезивный материал (пластмасса или другой) для крепления дробинки к штоку падающего 
груза.

e) Оптические средства измерения оптических потерь (при необходимости).
17.4.3 Порядок проведения испытания
Образец ОК крепят на станине, ориентируя его относительно отверстия «зоны прицеливания» в 

основании, при наличии такого отверстия. Для надежности крепления образца на станине могут быть 
использованы зажимы, которыми оснащают станину.

В случае если предусмотрено измерение оптических потерь, образец размещают так. чтобы удар 
дробинки приходился бы. по крайней мере, над одним измеряемым ОВ. Дробинку крепят к штоку па­
дающего груза с помощью подходящего материала — такого, как повторно используемый адгезивный
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материал. Следует применять малое количество адгезивного материала с тем. чтобы он не демпфиро­
вал ударное воздействие. Падающий груз затем фиксируют в направляющей трубе с помощью фикси­
рующего стержня. При извлечении фиксирующего стержня груз падает, производя удар по образцу ОК.

Если не предусмотрено иное, испытание по одному и тому же участку ОК проводят однократно.
17.4.4 Оценка результатов
Критерии приемки и отбраковки образцов по результатам испытания должны соответствовать ука­

занным в технических условиях на конкретный ОК. Типовые причины отбраковки образца: повреждение 
элементов сердечника ОК (например, отверстия в оптических модулях) и обрыв ОВ.

17.4.5 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие
В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) размер дроби:
b ) тип дроби;
c) массу груза;
d) высоту падения груза.

П р и м е ч а н и е  — См. 17.4.6 для расчета массы и высоты падения груза:

e) число ударов по различным участкам ОК;
0 критерии соответствия;
д) температуру проведения испытания.
17.4.6 Расчет массы падающего груза и высоты его падения
Учитывая массу дробинки т. двигающуюся со скоростью v. ее кинетическая энергия Ек будет 

иметь значение, приведенное в выражении (2):

(2)

где Ек — кинетическая энергия. Дж; 
т — масса дробинки, кг. 
v — скорость дробинки, м с '1.

Это эквивалентно потенциальной энергии падающего груза [см. выражение (3)):

Ек = Ер = Mgh. (3)

где £р — потенциальная энергия. Дж;
М  — масса падающего груза, кг; 
д — ускорение падающего груза, мс-2; 
h — высота падения груза, м.

Преобразуем выражение (3) для определения массы падающего груза в зависимости от высоты 
падения:

(4)

где Ек — кинетическая энергия. Дж;
д — ускорение падающего груза, мс'2; 
h — высота падения груза, м.

Используя репрезентативные данные патрона, можно определить данные для соответствующего 
испытания. Например, свинцовой дробинкой со средним значением массы 0.0833 г выстреливают с 
расстояния 25 м. типовое значение скорости дробинки составляет 234 м с '1.
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Используя выражение (2). получим:

1
Е. = —  0,0000833 234 ;2. (5)

Еу = 2,2815 Дж. (6)

Исходя из удобно измеряемой высоты падения груза 1 м. используя выражение (3), получим:

2,2815.
М  =

9.81-1
(7)

М = 0,233 кг. (8 )

В случае если предпочтительно использовать груз известной массы, расчет может быть выполнен 
для различных значений энергии удара, принимая за переменную составляющую значение высоты 
падения груза.

Если необходимо, в целях калибровки может быть использована пластина из материала оболочки 
ОК для сравнения метода моделирования с реальным полевым испытанием огнестрельным оружием, 
например, пластина толщиной 2 мм из полиэтилена высокой плотности, в которую производят выстрел 
с расстояния 40 м.

Т — направляю щ ая труба, рекомендуется применение трубы  квадратною  сечения; 2 — ф ал для подъема груза;
3  -  падаю щ ий (руэ цилиндрической ф ормы . 4 —  стержень ф иксации груза а поднятом  положении; 5 — зажим OK; 

б — испы туемы й образец О К; 7 — станина. 8  зона воздействия удара

Рисунок 15 —  Схема проведения испытания по методу Е13В
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Рисунок 16 — Схема падающего груза, в который встроен шток крепления дробинки

Рисунок 17 — Схема альтернативной конструкции падающего груза и штока крепления дробинки
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18 Метод Е14. Вытекание компаунда (каплепадение)
18.1 Цель испытания

Настоящий метод предназначен для подтверждения того, что заполняющие компаунды не выте­
кают из заполненного ими ОК при заданном значении температуры.

18.2 Испытуемый образец

a) Число и типы испытуемых образцов
Если не оговорено иное в технических условиях на конкретный ОК. для проведения испытания 

используют по два образца от каждого ОК. подвергаемого испытанию. Кахздый образец должен быть 
репрезентативен типу ОК. установленному в технических условиях на конкретный кабель.

b) Длина испытуемого образца
Если не оговорено иное в технических условиях на конкретное кабельное изделие, каждый испы­

туемый образец должен иметь длину (200 ± 5) мм.
c) Подготовка образца
Образцы подготавливают следующим образом, производя необходимые их модификации, как это 

оговорено в перечислении d):
1) удаляют с одного конца ОК участок наружной оболочки на длине (100.0 ± 2.5) мм;
2) удаляют с того же конца ОК все не существенные для испытания элементы ОК (т. е. броню, 

экраны, внутренние оболочки, спирально наложенные силовые элементы, водоблокирующие ленты, 
скрепляющие ленты и т. п.) на длине (80.0 ± 2.5) мм. Предпринимают меры для предотвращения по­
вреждения остальных элементов ОК (т. е. оставшихся оптических модулей с ОВ или корделей);

3) удаляют прилипшие остатки заполняющих материалов от удаленных в соответствии с этапами
1) и 2) элементов ОК, обеспечивая при этом наличие достаточного количества заполняющих компаун­
дов поверх элементов сердечника (т. е. не протирают дочиста поверхности элементов сердечника);

4) для конструкций ОК. содержащих такие компоненты, как пучки ОВ или ленты ОВ, которые могут 
перемещаться в процессе испытания под воздействием собственной массы, эти компоненты следует 
закрепить на неразделанном конце испытуемого образца таким образом, чтобы они не оказывали воз­
действия на остальные части образца. Закрепление таких компонентов может быть выполнено зажима­
ми. вставками из эпоксидной смолы или иным образом, отвечающим цели испытания;

5) если предусмотрено техническими условиями на конкретное кабельное изделие, для модели­
рования большой длины кабельной секции верхние концы оптических модулей могут быть загермети­
зированы.

d) Концевая заделка испытуемого образца
Если предусмотрено техническими условиями на конкретное кабельное изделие, то нижний конец 

испытуемого образца оконцовывают в соответствии с рекомендациями изготовителя так. как это пред­
усматривается при концевой заделке ОК при его применении.

При такой концевой заделке могут быть повреждены элементы в ходе выполнения этапа с), тем 
не менее, положения этапа с) следует выполнять.

18.3 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование и оснастка.
a )  Камера тепла
Камера тепла должна быть достаточного размера, чтобы располагать испытуемые образцы в вер­

тикальном положении, и обладать тепловой емкостью, достаточной для поддержания заданного значе­
ния температуры в процессе проведения испытания. В случае, если камера тепла оснащена вентиля­
тором. поток воздуха от него не должен попадать непосредственно на испытуемые образцы.

b) Контейнер
Негигроскопический контейнер для сбора капающего материала.
c) Аналитические весы.

18.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят следующим образом;
а) Камеру тепла подогревают до значения температуры, указанной в технических условиях на 

конкретный ОК.
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b ) Размещают каждый испытуемый образец в камере тепла, располагая его в вертикальном по­
ложении разделанным концом вниз. Устанавливают предварительно взвешенный чистый контейнер 
непосредственно под образцом, так чтобы образец не соприкасался с контейнером.

c) В случаях, предусмотренных в технических условиях на конкретный ОК. предварительное кон­
диционирование проводят так. как это определено в приведенных ниже этапах 1) и 3): в противном 
случае продолжают испытание в соответствии с тем. как установлено в перечислении d).

1) После стабилизации значения температуры в камере, если в технических условиях на конкрет­
ный ОК не оговорено иное, проводят предварительное кондиционирование каждого образца в течение 
не менее 1 ч.

2) По истечении периода предварительного кондиционирования заменяют контейнер на другой 
предварительно взвешенный чистый контейнер.

Масса материала, собранного в контейнер, определяет количество компаунда-заполнителя, кото­
рое может стечь в виде капель с ОК в ходе предварительного кондиционирования.

В случае, если измеренное количество попавшего в контейнер компаунда превышает значение, 
установленное для предварительного кондиционирования, образец считают дефектным. Если в тех­
нических условиях на конкретный ОК не оговорено иное, максимальное значение массы стекшего при 
предварительном кондиционировании компаунда не должно превышать или 0.5 % от общей массы ис­
пытуемого образца, или 0.5 г. Предельно допустимым значением считают меньшее из этих значений.

3) Испытание проводят в течение 23 ч. если не оговорено иное в технических условиях на конкрет­
ный ОК. далее испытание продолжают в соответствии с перечислением е).

d) После стабилизации температуру в камере поддерживают в течение 24 ч. если в технических 
условиях на конкретный ОК не оговорено иное.

e) После завершения испытания контейнер извлекают из камеры и взвешивают для определения 
массы компаунда-заполнителя, стекшего в контейнер в виде капель из ОК.

0 Записывают массу стекшего в контейнер компауцда-заполнителя для каждого образца ОК.
Если измеренное значение массы компаунда не превышает 0,005 г, то считают, что каплепадение 

отсутствует, если в технических условиях на конкретный ОК не оговорено иное.

18.5 Оценка результатов

Максимальное значение массы стекшего компаунда из образца ОК не должно превышать 0.050 г, 
если в технических условиях на конкретный ОК не оговорено иное. В случае, если количество компаун­
да. стекшего из одного образца ОК. превышает 0.050 г. но составляет менее 0,100 г. подготавливают два 
дополнительных образца в соответствии с перечислением с) 18.2. после чего проводят их испытание в 
соответствии с перечислениями а) — f) 18.4.

Образцы считают выдержавшими испытание, если при проведении повторных испытаний ни в 
одном из двух образцов не зафиксировано каплепадение компаунда массой более 0.050 г.

18.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) температуру испытания:
b) особенности предварительного кондиционирования (если оно предусмотрено):
- сведения о предварительном кондиционировании (если оно предусмотрено);
- основания для отмены предварительного кондиционирования, как это определено в 18.4, пере­

числение с):
- критерии соответствия/несоответствия при предварительном кондиционировании, если они от­

личаются от приведенных выше;
c) какие-либо исключения применительно к требованиям настоящей процедуры;
d) критерии приемки (соответствует/не соответствует), если они отличаются от значений по умол­

чанию.

19 Метод Е15. Стекаемость и испарение
19.1 Цель испытания

Целью испытания является определение температуры отекания и/или испарения компаунда-за­
полнителя. контактирующего с ОВ.
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19.2 Испытуемый образец

Компаунд-заполнитель, предназначенный для применения в контакте с ОВ.

19.3 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование состоит:
a) из электрического термошкафа с естественной вентиляцией;
b) аналитических весов с максимальной погрешностью G = 0.1 мг;
c) оснастки для испытания (см. рисунок 18), содержащей:
1) никелевый сетчатый конус, с размером сетки 60 меш (число отверстий: 5 или 6 на мм2; диаметр 

проволок: 0,19 мм; размер отверстия: 0.28 мм), с проволочной дужкой. Альтернативно может быть из­
готовлен конус из нержавеющей стали (с размером сетки 60 меш, размер отверстия 0,25 мм), ширина 
паяного шва может быть более 1 мм — при условии, что погрешность результатов измерения с приме­
нением этого конуса незначительно отличается от погрешности результатов измерения с первым типом 
конуса:

2) стакан с отбортовкой вверху, без носика, емкостью 200 мл.

П р и м е ч а н и е  — При измерении испарения крышка стакана не требуется:

3 ) эксикатор.

19.4 Порядок проведения испытания

Взвешивают чистый сухой стакан и записывают его массу Af, (взвешивание производить с точно­
стью до 1 мг).

Взвешивают стакан в сборе, с конусом и опорой конуса, и записывают ого массу М2. Помещают 
около 10 г образца в конус (верхняя поверхность должна быть гладкой и выпуклой, так. чтобы жидкость 
не задерживалась и в сетке не происходило бы скопления материалов). Взвешивают оснастку в сборе 
вместе с образцом и записывают полученное значение массы как Af3.

Нагревают оснастку в термошкафу до значения температуры, указанной в технических условиях 
на конкретный ОК. и выдерживают при заданной температуре в течение времени, указанного в техниче­
ских условиях на конкретный ОК. Затем оснастку охлаждают в термошкафу до комнатной температуры. 
Вновь взвешивают оснастку в сборе и записывают полученное значение массы как Af,. Осторожно из­
влекают опору конуса и конус. Вновь взвешивают стакан и записывают полученное значение массы как 
М5. Расчитывают значения стекаемости и испарения и записывают значения в качестве данных двух 
взвешиваний.

Вычисление проводят по следующим формулам:

где стекаемость — количество компаунда, которое вытекло в стакан. %;
испарение — количество компаунда, которое испарилось из системы, %.

19.5 Оценка результатов

Значения температуры отекания и/или испарения компаунда-заполнителя, контактирующего с ОВ. 
не должны превышать максимальных значений, указанных в технических условиях на конкретный ОК.

19.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) температуру испытания;
b) продолжительность испытания;

М, -  М,
Стекаемость = — -------- 100 %,

М2-М 2
(9)

(Ю)

3 4
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c) тип применяемого конуса, если он отличается от приведенного в 19.3, перечисление с), этап 1),
d) число образцов.

Размеры в мм

Рисунок 18 — Оснастка для испытания на сгекаемость и испарение

20 Метод Е16. [Название неизвестно] (исключен)

21 Метод Е17. Сопротивляемость изгибу
21.1 Цель испытания

Целью настоящего метода испытания является определение сопротивляемости ОК изгибу. В за­
висимости от типа ОК могут быть использованы три различных метода.

Результаты испытаний показывают, что при испытании от образца к образцу могут иметь место 
значительные отклонения полученных результатов. Это определяется составом испытательного обо­
рудования и сложностью взаимодействия компонентов ОК при изгибе. Таким образом, это испытание 
может быть использовано для целей исследований и экспериментов, а не для оценки характеристик 
ОК. Следует учитывать, что результаты испытания следует использовать обдуманно, и что любые тре­
бования жесткости должны быть консервативны.

21.2 Общио положения

Жесткость при изгибе — параметр, используемый для оценки характеристики ОК при его проклад­
ке с постоянным тяжением (например, при прокладке ОК в кабельной канализации, желобах, трубах 
или под полом) и  при использовании технологии пневмопрокладки. Жесткость также используется для 
оценки достаточности прочности и в то же время гибкости соединительных шнуров и кабелей внутрен­
ней прокладки в части их сопротивляемости внешним воздействиям при прокладке и в ходе обычных 
условий применения. Значения жесткости ОК, определяемые при применении одного метода испыта­
ния, не являются эквивалентными значениям, полученным в результате применения какого-либо дру­
гого метода испытания.

Методы испытания включают в себя:
- метод Е17А — трехточечный изгиб;
- метод Е17В — консольный изгиб;
- метод Е17С — продольный изгиб.

35



ГОСТ Р МЭК 60794-1-21—2020

Методы Е17А и Е17В предназначены для испытания ОК большого диаметра.
Метод Е17С предназначен для испытания ОК малого диаметра, таких, как усиленные одноволо­

конные ОК.

21.3 Метод Е17А. Трехточечный изгиб

21.3.1 Испытуемый образец
Образец ОК должен иметь длину, достаточную для проведения указанного испытания.
21.3.2 Испытательное оборудование
Схема проведения испытания трехточечного изгиба показана на рисунке 19. Испытуемый образец 

помещают на две опоры, которые обеспечивают свободное перемещение ОК (т. о. опоры могут пред­
ставлять собой вращающиеся стержни). Испытательное оборудование должно обеспечивать приложе­
ние нагрузки к образцу в точке, расположенной посередине между опорами, и обеспечивать измерение 
последующего перемещения. Нагрузку прикладывают до нормируемого значения или же до значения 
меньшего, чем нормируемое максимальное значение. Как правило, в качестве оборудования, обеспе­
чивающего приложение нагрузки к испытуемому образцу и измерение его перемещения, используют 
разрывную машину.

21.3.3 Порядок проведения испытания
Опоры устанавливают друг от друга на расстоянии, оговоренном в технических условиях на кон­

кретный ОК. Образец размещают на опорах, прикладывают усилие перемещения ОК и проводят изме­
рение перемещения.

П р и м е ч а н и е  1 — Значение нагрузки может быть нормировано, или может быть задан ряд значений на­
грузки. или может задаваться непрерывная функция «приложенная нагрузка — измеренное перемещение».

Образец ОК должен иметь длину, превышающую расстояние между опорами, и достаточную для 
того, чтобы любое внутреннее перемещение элементов ОК не сказывалось на результатах испытания.

Усилие перемещения может быть приложено через шток, прикрепленный к подвижному зажиму 
разрывной машины, или же при помощи груза, подвешенного через крюк к ОК.

Если усилие F. Н. приводит к перемещению у. м, и если х представляет собой расстояние, м, 
между опорами, жесткость В. Н м2, будет представлено как:

В =
x 3F 

48 у
( 11)

Поскольку многие ОК (например, бронированные ОК) могут изменять характер деформации с 
упругой на неупругую (см. рисунок 20). значение усилия перемещения предпочтительно увеличивать 
постепенно, чтобы можно было идентифицировать точку изменения характера деформации. Значение 
жесткости, установленное в технических условиях на конкретный ОК представляет собой жесткость. 
Н м2 . в области упругой деформации, и характеризуется выражением

В = ( 12)

где а  — угол линейного участка кривой, см. рисунок 20.

П р и м е ч а н и я
1 Согласно определению tg («). его размерность составляет 1 Н/м.
2 Изгибы при прокладке могут быть и на участке не упругой деформации.

21.3.4 Оценка результатов
Длина образца должна соответствовать значениям, приведенным в технических условиях на кон­

кретный ОК.
21.3.5 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие
В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) тип ОК;
b) расстояние между опорами;
c) длину испытуемого образца;
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d) максимальное значение усилия перемещения:
e) число образцов;
0 степень изменения усилия перемещения.

21.4 Метод Е17В. Консольный изгиб

21.4.1 Испытуемый образец
Образец ОК должен иметь длину, достаточную для проведения указанного испытания.
21.4.2 Испытательное оборудование
Схема испытания на консольный изгиб приведена на рисунке 21. Образец ОК крепят консольно в 

зажиме, чтобы обеспечить возможность приложения усилия к удаленному от зажима концу образца и 
измерение последующего его перемещения.

Длина образца и расположение его в зажиме должны быть такими, чтобы гарантировать, что лю­
бое внутреннее перемещение элементов конструкции ОК не окажет влияния на результаты испытания. 
Так. зажим может быть установлен на достаточно большом удалении от точки изгиба с тем. чтобы обе­
спечивать симуляцию перемещения элементов конструкции ОК. подобную перемещению этих элемен­
тов и в реальных условиях.

В некоторых случаях (например, распределительные ОК малого диаметра) конструкция зажима 
может быть выполнена так. чтобы обеспечивать контролируемый радиус изгиба испытуемого образца, 
см. рисунок 21Ь.

21.4.3 Порядок проведения испытания
Образец надежно закрепляют в зажиме, прикладывают усилие на расстоянии L от зажима и из­

меряют перемещение ОК.
Усилие может быть приложено при помощи разрывной машины или с использованием грузов.
Если при приложении усилия F, Н. имеет место перемещение у. м. при стреле вылета L, м. жест­

кость. Н м2, ОК определяют по формуле

L2 F L?
В - ------ или В = ----- tqa , (13)

Зу 3

где a  — угол изгиба.

21.4.4 Оценка результатов
Длина испытуемого образца должна соответствовать значению, указанному в технических усло­

виях на конкретный ОК.
21.4.5 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие
В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) тип ОК;
b) стрела вылета OK (L);
c) максимальное значение усилия перемещения;
d) длина испытуемого образца;
e) число испытуемых образцов.

21.5 Метод Е17С. Продольный изгиб

21.5.1 Испытуемый образец
Длина испытуемого образца должна быть приведена в технических условиях на конкретный ОК.
21.5.2 Испытательное оборудование
Схема испытания приведена на рисунке 22. Схема обеспечивает измерение усилия, приложен­

ного к испытуемому образцу при U-образном его изгибе. Оборудованием, подходящим для испытания, 
является разрывная машина, оснащенная пьезоэлектрическим датчиком и обеспечивающая возмож­
ность изменения расстояния между губками до заданного значения.

21.5.3 Порядок проведения испытания
Образец закрепляют в испытательном оборудовании, придав ему прямое положение. Расстоя­

ние между губками уменьшают до значения s d. где d  — диаметр ОВ и s — коэффициент разделения, 
значение которого должно быть приведено в технических условиях на конкретный ОК. По достижении 
времени, указанного в технических условиях на конкретный ОК. регистрируют усилие, прикладываемое 
к испытуемому образцу.
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П р и м е ч а н и я
1 Коэффициент разделения определяют как окончательное значение расстояния между губками (см. ри­

сунок 21). которое равно диаметру ОВ. умноженному на определенный коэффициент (или применяется другая 
функция, связанная с диаметром ОК).

2 Значение усилия по окончании сближения губок до заданного значения. Как правило, максимальное значе­
ние усилия имеет место непосредственно перед началом деформирования ОК.

Жесткость В. Н м2. определяют по формуле

B - F n r 2. (14)

где F  — измеренное значение усилия. Н;
г — радиус изгиба ОК при конечном положении губок, м.

21.5.4 Оценка результатов
Жесткость образца ОК должна соответствовать указанному в технических условиях на конкрет­

ный ОК.
21.5.5 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие
В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
a) коэффициент разделения (s);
b) продолжительность испытания;
c) длина испытуемого образца;
d) число испытуемых образцов.
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Рисунок 20 —  Пример результатов приложения нагрузки и перемещения

■ -  Г ш м  упршциноО вд  метки d -S t— рсш опмортущюмдД
радцса «ива

Рисунок 21 — Метод Е17В. Схема проведения испытания

Рисунок 22 — Метод Е17С. Схема проведения испытания
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22 Метод Е18А. Изгиб под натяжением
22.1 Цель испытания

Целью испытания является определение возможности ОК выдерживать изгиб вокруг ролика или 
округлого предмета в процессе прокладки, при приложении заданного значения нагрузки.

Настоящее испытание предусматривает изгиб ОК вокруг ролика или подобного предмета на за­
данный угол (процедура 1) или реверсивный изгиб относительно пары роликов (процедура 2). Эти ис­
пытания в целом предусмотрены как моделирование изгибов, которым могут подвергаться кабели лю­
бого типа при прокладке.

П р и м е ч а н и е  — См. метод Е18В. испытание на изгиб роликами. Метод Е18В может быть использован как 
альтернативный методу Е18А.

22.2 Испытуемый образец

Образец должен быть отобран с одного конца готового ОК, без отрезания образца, если это ого­
ворено в технических условиях на конкретный ОК.

Испытуемый образец должен быть оконцован с каждой стороны таким образом, чтобы можно 
было приложить нагрузку заданного значения.

На образце должна быть нанесена маркировка в точках А и В. как показано на рисунке 23 или 24.
Расстояние между точками А и В должно быть больше, чем шаг скрутки сердечника и силовых 

элементов конструкции ОК для однонаправленной скрутки и больше расстояния между изменением 
направления скрутки для ОК с SZ-скруткой (разнонаправленной скруткой). Рекомендуется, чтобы это 
расстояние было по меньшей мере втрое больше шага скрутки.

22.3 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование состоит:
- из датчика для измерения усилия натяжения с погрешностью не более ± 3 %;
- средств измерения затухания для определения изменения затухания и/или средства для изме­

рения удлинения ОВ при натяжении, если требуется заказчику (потребителю). Длина ОВ должна быть 
достаточна для проведения испытания и оптических измерений.

Процедура испытания должна быть согласована между заказчиком (потребителем) и изготови­
телем и должна регламентировать наиболее жесткие условия прокладки, которые могут иметь место.

Процедура 1
Используется один ролик радиусом г. указанным в технических условиях на конкретный ОК. как 

показано на рисунке 22. Угол изгиба б должен быть оговорен в технических условиях на конкретный ОК. 
Наиболее часто используемое значение угла — 180°.

Процедура 2
Используется два ролика радиусом R с расстоянием между их осями У или с обеспечением угла 

изгиба 0. как показано на рисунке 24 и указанным в технических условиях на конкретный ОК.

22.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят при температуре окружающей среды В случае, если предусмотрено измере­
ние приращения оптических потерь, как это оговорено в технических условиях на конкретный ОК. зна­
чение затухания следует фиксировать до нормируемого значения приложения нагрузки и по окончании 
испытания, когда нагрузка снята и ее значение равно нулю.

В зависимости от метода прокладки и того, что оговорено в технических условиях на конкретный 
ОК. следует использовать одну из приведенных ниже процедур.

Процедура 1
- ОК перемещают относительно цилиндра или устройства, указанного в технических условиях 

на конкретный ОК, на угол, оговоренный в технических условиях на конкретный ОК и как показано на 
рисунке 23. или с учетом иных значений, согласованных с заказчиком ( потребителем) и изготовителем.

- Усилив натяжения нужно непрерывно увеличивать до значения, указанного в технических усло­
виях на конкретный ОК.

- ОК перемещают от точки А до точки В (см. рисунок 23) и затем возвращают в точку А: скорость 
перемещения и число циклов перемещения должны быть оговорены в технических условиях на кон­
кретный ОК.
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Процедура 2
- ОК изгибают вокруг двух цилиндров по S-образной траектории (S-образный изгиб), как это пока­

зано на рисунке 24. или же изгибают на устройстве, оговоренном в технических условиях на конкретный 
ОК.

- Усилие натяжения непрерывно увеличивают до значения, оговоренного в технических условиях 
на конкретный ОК.

- Возможны два следующих альтернативных варианта:
ОК перемещают от точки А до точки В (см. рисунок 23) и затем возвращают в точку А; скорость 

перемещения и число циклов перемещения должны быть оговорены в технических условиях на кон­
кретный ОК;

испытательное оборудование перемещают относительно ОК от точки А до точки В (см. рисунок 24) 
и затем возвращают в точку А: скорость перемещения и число циклов перемещения должны быть ого­
ворены в технических условиях на конкретный ОК.

22.5 Оценка результатов

По окончании испытания не должно быть обнаружено повреждений оболочки и/или элементов 
конструкции ОК. видимых при внешнем осмотре без применения увеличительных приборов.

Если в технических условиях на конкретный ОК оговорено значение приращения затухания, то по 
окончании испытания приращение затухания не должно превышать заданное значение.

Другие характеристики, подлежащие проверке (контролю), должны быть оговорены в технических 
условиях на конкретный ОК.

22.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
- используемая процедура (1 или 2);
- максимальное значение натяжения, прикладываемое в ходе испытания (как правило, макси­

мальное значение нагрузки, которая может быть приложена при прокладке);
- длина ОК и длина участка, подвергаемого изгибу под натяжением, т. е. расстояние между точ­

ками А и В;
- подготовка концов ОК;
- устройство обеспечения тягового усилия.
- процедура 1:
радиус R ролика;
угол прилегания к ролику;
- процедура 2;
радиус R роликов/цилиндров/оправок;
расстояние У или угол изгиба 6:
- скорость перемещения (как правило, не более скорости прокладки);
- число циклов перемещения;
- максимально допустимое приращение оптических потерь по окончании испытания (если это из­

мерение предусмотрено).
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А , 8  — конечные точки участка изгиба OK. R  -  радиус ролика; 
в - -  угол касания ролика

Рисунок 23 — Схема одиночного изгиба

ч---- [>

А. В конечны е точки участка изгиба ОК; У  —  расстояние  м ежду осями роликов. Я  — радиус ролика;
0 —  угол касания ролика

Рисунок 24 — Схема S-образного изгиба
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23 Метод Е18В. Изгиб роликами (преимущественно для ОК типа OPGW 
и ОРАС)

23.1 Цель испытания

Целью испытания является определение возможности ОК типа OPGW (Optical Ground Wire — OK, 
встроенный в грозозащитный трос) или типа ОРАС (Optical Attached Cable — присоединенный ОК) вы­
держивать изгиб вокруг ролика или округлого предмета в процессе прокладки, при приложении задан­
ного значения нагрузки.

Настоящее испытание предусматривает или изгиб относительно одиночного ролика или подоб­
ного предмета (процедура 1), или SZ-изгиб относительно трех роликов, оси которых расположены на 
одной прямой (процедура 2). Эти испытания в целом предусмотрены как моделирование изгибов, кото­
рым могут подвергаться ОК любого типа при прокладке.

П р и м е ч а н и е  — См. аналогичный метод Е18А. испытание на изгиб под натяжением. Метод Е18А может 
быть использован как альтернативный методу Е18В.

23.2 Испытуемый образец

Образец должен быть взят с одного конца готового ОК, без отрезания образца, если это оговорено 
в технических условиях на конкретный ОК.

Оба конца испытуемого образца должны быть оконцованы таким образом, чтобы можно было 
приложить заданное значение нагрузки.

На образце должна быть нанесена маркировка в точках А и В, как показано на рисунке 25 или на 
рисунке 26.

Расстояние между точками А и В должно быть больше, чем шаг скрутки сердечника и силовых 
элементов конструкции кабеля для однонаправленной скрутки ОК и больше расстояния между измене­
нием направления скрутки для ОК с SZ-скруткой (разнонаправленной скруткой). Рекомендуется, чтобы 
это расстояние было, по меньшей море, втрое больше шага скрутки.

23.3 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование должно состоять:
- из датчика усилия растяжения с погрешностью не более ± 3 %:
- полукруглого профиля ролика (должен быть полукруглым с достаточным радиусом для свобод­

ного перемещения ОК);
- если требуется для конкретных нужд заказчика (потребителя), средств измерения затухания 

для определения изменения затухания и/или аппаратуры для измерения натяжения ОВ вследствие их 
удлинения. Длина ОВ должна быть достаточна для проведения испытания и оптических измерений.

Порядок проведения испытания должен быть согласован между заказчиком (потребителем) и из­
готовителем и должен нормировать наиболее жесткие условия прокладки, которые могут иметь место.

Процедура 1
Используют один ролик радиусом R. значение которого должно быть указано в технических усло­

виях на конкретный ОК и как показано на рисунке 25. Угол изгиба, в, должен быть указан в технических 
условиях на конкретный ОК.

Процедура 2
Используют три ролика (см. рисунок 24) радиусом Я и с  углом изгиба б, нормируемым в техниче­

ских условиях на конкретный ОК и как показано на рисунке 26.

23.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят при температуре окружающей среды.
В случае, если предусмотрен контроль оптических потерь в соответствии с требованиями техни­

ческих условий на конкретный ОК. значение затухания следует фиксировать до приложения нормиру­
емого значения нагрузки и по окончании испытания, когда нагрузка снята и ее значение равно нулю.

В зависимости от метода прокладки и указанного в технических условиях на конкретный ОК. сле­
дует использовать одну из приведенных ниже процедур.
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Процедура 1
- ОК перемещают относительно цилиндра или устройства, оговоренного в технических условиях 

на конкретный ОК. на угол, указанный в технических условиях на конкретный ОК. как показано на ри­
сунке 25.

- Усилие натяжения непрерывно увеличивают до требуемого значения, указанного в технических 
условиях на конкретный ОК.

- ОК перемещают от точки А до точки В (см. рисунок 25) и затем возвращают в точку А: скорость 
перемещения и число циклов перемещения должны быть оговорены в технических условиях на кон­
кретный ОК.

Процедура 2
- ОК должен проходить вокруг цилиндров, в соответствии с техническими условиями на конкрет­

ный ОК и как показано на рисунке 26.
- Усилие натяжения непрерывно увеличивают до требуемого значения, указанного в технических 

условиях на конкретный ОК.
- Возможны два следующих альтернативных варианта:
a) ОК перемещают от точки А до точки В (см. рисунок 26) и затем возвращают в точку А; скорость 

перемещения и число циклов перемещения должны быть оговорены в технических условиях на кон­
кретный ОК;

b) испытательное оборудование перемещают относительно ОК от точки А до точки В (см. рису­
нок 26) и затем возвращают в точку А; скорость перемещения и число циклов перемещения должны 
быть оговорены в технических условиях на конкретный ОК.

23.5 Оценка результатов

По окончании испытания не должно быть обнаружено повреждений оболочки и/или элементов 
конструкции ОК видимых при внешнем осмотре без применения увеличительных приборов.

Значение приращения затухания по окончании испытания не должно превышать значения, уста­
новленного в технических условиях на конкретный ОК.

Другие характеристики, подлежащие проверке (контролю), должны быть оговорены в технических 
условиях на конкретный ОК.

23.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
- используемая процедура (1 или 2);
- максимальное значение усилия натяжения, прикладываемого в ходе проведения испытания (как 

правило, максимальное значение нагрузки, которая может быть приложена при прокладке):
- длина ОК и длина участка, подвергаемого изгибу под натяжением, т. е. расстояние между мет­

ками А и В;
- подготовка концов ОК;
- устройство обеспечения тягового усилия:
- процедура 1:
радиус R роликов/цилиндров:
угол прилегания к ролику в:
- процедура 2:
радиус R роликов/цилиндров/оправок для процедуры 2;
угол прилегания к ролику в:
- скорость перемещения (как правило, не более скорости прокладки):
- число циклов перемещения;
- максимально допустимое приращение оптических потерь по окончании испытания (если это из­

мерение предусмотрено).

44



ГОСТ Р МЭК 60794-1-21—2020

Рисунок 25 — Схема частичного изгиба

24 Метод Е19. Эолова вибрация
24.1 Цель испытания

Целью испытания является оценка воздействия на подвесные ОК динамических нагрузок, подоб­
ных имеющим место на подвесных линиях, когда в результате ламинарного течения воздуха возникают 
наведенные вибрации.

24.2 Испытуемый образец

Длина испытуемого образца должна быть не менее 50 м или соответствовать значению, указан­
ному в технических условиях на конкретный ОК. Концы ОК должны быть разделаны таким образом, 
чтобы в процессе проведения испытания обеспечивать контроль вносимых оптических потерь одного 
или нескольких ОВ в соответствии с техническими условиями на конкретный ОК. Минимальная контро­
лируемая длина ОВ должна быть 100 м. При необходимости может быть выполнено соединение ОВ на 
концах ОК.

24.3 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование состоит:
- из стенда для проведения испытания (типовая схема оснащения приведена на рисунке 27):
- возбудителя вибрации с электронным управлением:
- динамометра, датчика нагрузки, калиброванной балки или иного устройства для измерения уси­

лия натяжения ОК:
- источника оптического излучения с номинальной длиной волны 1550 нм в комплекте с измери­

телем оптической мощности, обеспечивающих измерение значения оптических потерь;
- источника оптического излучения с номинальной длиной волны 1550 нм в комплекте с изме­

рителем оптической мощности, обеспечивающих измерение колебаний значения оптических потерь в 
полосе частот шириной не менее 0—300 Гц;
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- оптического рефлектометра (OTDR), если его применение оговорено в технических условиях на 
конкретный ОК.

24.4 Порядок проведения испытания

Испытуемый образец оконцовывают с обеих сторон перед его натяжением таким образом, чтобы 
ОВ не могли перемещаться относительно ОК. Для измерения усилия натяжения используют динамо­
метр. датчик усилия, калиброванную балку или иное устройство. Должны быть предусмотрены опре­
деленные меры для обеспечения постоянства натяжения ОК при колебаниях температуры в процессе 
испытания. Усилие натяжения ОК должно составлять примерно от 15 % до 25 % значения RTS (Rated 
Tensile Strength, нормируемое значение прочности натяжения) для кабеля типа OPGW. или нормиру­
емого значения усилия натяжения для пролета ОК типа ADSS. или значения, приведенного в техниче­
ских условиях на конкретный ОК.

Общая длина пролета между натяжными зажимами должна быть не менее 30 м. Минимальное 
значение активного участка пролета должно составлять приблизительно 20 м. Пролет должен быть 
оснащен узлом поддержки, расположенным примерно на расстоянии около двух третей от расстояния 
между натяжными зажимами ОК. Допускается использовать более длинные или более короткие значе­
ния длины участков пролетов. Пролет следует располагать на такой высоте, чтобы статический угол ОК 
на активном участке пролета по отношению к горизонтали составлял 1,5е ± 0.5°.

Должны быть предусмотрены средства измерения и контроля амплитуды вибрации в середине 
возникающей свободной волны (пучность), а не в волне, прилегающей к возбудителю вибрации.

Возбудитель вибрации с электронным управлением должен обеспечивать перемещение ОК в вер­
тикальной плоскости. Арматура возбудителя вибрации должна обеспечивать надежное крепление ОК 
так, чтобы возбудитель вибрации располагался перпендикулярно к ОК в вертикальной плоскости. Воз­
будитель вибрации должен быть расположен на активном участке пролета ОК так. чтобы между воз­
будителем вибрации и натяжным зажимом создавалось не менее шести стоячих волн. Число циклов 
вибрации: 10 000 000. или должно соответствовать значению, указанному в технических условиях на 
конкретный ОК.

Испытание проводят на одной или большем количестве резонансных частот, соответствующих 
заданным значениям ветровых условий. Эолова вибрация, как правило, возникает при значении лами­
нарной скорости ветра от 0,5 до 7 м/с. Применяя выражения (15) и (16). получим.

Частота вибрации 7, Гц. пропорциональна скорости ветра v. м/с. и обратно пропорциональна диа­
метру кабеля О. м. и ее вычисляют по формуле

f = k ~  (15)

где к  — коэффициент Струхаля (Strouhal) и составляет 0.2 для подвесных кабелей и проводов. 

Длину волны /. вибрации (эквивалентна двум длинам полуволн) вычисляют по формуле

где Т — усилие натяжения OK. Н;
m — масса единицы длины ОК. кг/м.

Если в соответствии с назначением требуется, чтобы ОК был стоек к нагрузкам в период возбуж­
дения вибрации, то на стадии возбуждения эоловой вибрации испытуемый пролет требует постоянного 
внимания и контроля параметров испытания до тех пор, пока не произойдет стабилизация испытуемого 
пролета.

24.5 Оценка результатов

Любой вид временного или постоянного повреждения ОК или любой составляющей его части, 
значение которого больше, чем значение, указанное в технических условиях на конкретный ОК. счита­
ют дефектом. Любые кратковременные флюктуации или долговременные изменения оптических по­
терь. если эти значения оговорены, не должны превышать нормируемых значений.
46



ГОСТ Р МЭК 60794-1-21—2020

24.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
- число циклов вибрации, если оно иное, чем 10 000 000;
- характеристики вибрационного воздействия;
- длину пролета;
- характеристики применяемых натяжных и поддерживающего зажимов;
- усилие натяжения ОК. в том числе любое значение коэффициента превышения натяжения, 

если это превышение имеет место на первом этапе испытания;
- длину ОК и испытуемых ОВ (характеристики соединений ОВ. если такие соединения выполня­

ют);
- длину волны, на которой выполняют контроль оптических потерь;
- режим вибрации/характеристики управления в ходе проведения испытания;
- разделку концов ОК;
- характеристики средств измерений, включая тип измерительного комплекта приборов и условия 

ввода оптического излучения;
- значения окружающей температуры и влажности в течение испытания.
- погонную массу и диаметр ОК.

Риывры в иетрвх

1 — концевой ф ундаментны й блок. 2  — датчик усилия натяж ения. 3  -  промежуточны й ф ундаментны й блок. 
4  — натяж кой зажим. 5  — возбудитель колебаний; б — узел подвески; 7 • -  начало ОВ в  — конец О В.

Л  — активны й пролет; В — прилегаю щ ий пролет; С — соединение ОВ

Рисунок 27 — Схема испытания на воздействие эоловой вибрации

25 Метод Е20. Характеристики кольцеобразной укладки ОК

25.1 Цель испытания

Целью испытания является определение возможности кольцеобразной укладки и размотки из та­
кой укладки бронированного подводного ОК в процессе прокладки.

25.2 Испытуемый образец

Образец должен иметь длину, достаточную для кольцеобразной укладки нормируемого числа вит­
ков ОК (например. 10 витков) с радиусом укладки, согласованным между изготовителем и заказчиком 
(потребителем). Образец для испытания отбирают от строительной длины ОК.
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25.3 Испытательное оборудование

Метод испытания не требует применения испытательного оборудования, за исключением наличия 
плоской площадки, достаточно большой для выполнения на ней кольцеобразной укладки заданного 
числа витков ОК. Диаметр кольцеобразной укладки принимают с учетом минимального нормируемого 
диаметра укладки ОК.

25.4 Порядок проведения испытания

Испытание проводят при нормируемом значении температуры с учетом температуры окружаю­
щей среды при погрузке ОК на кабельное судно и условий прокладки, если в технических условиях на 
конкретный ОК не указано иное.

Образец отбирают от строительной длины ОК и укладывают в виде спирали на подходящей по­
верхности.

Начальный конец ОК должен быть закреплен в течение проведения испытания. Спираль уклады­
ваемого ОК формируют с учетом высоты, типовой для высоты, достигаемой при изготовлении, погрузке 
и прокладке ОК.

Укладку витков ОК начинают с диаметра, оговоренного изготовителем. Направление витков уклад­
ки должно быть оговорено изготовителем.

25.5 Оценка результатов

ОК должен обеспечивать его укладку в форме ровной окружности, его витки должны оставаться 
плоскими относительно поверхности укладки в течение всего времени его укладки по спирали. Другие 
требования могут быть согласованы между заказчиком (потребителем) и изготовителем.

25.6 Информация, указываемая в технических условиях на конкретное кабельное изделие

В технических условиях на конкретное кабельное изделие указывают следующую информацию:
- длину испытуемого образца;
- диаметр укладки;
- число витков;
- значение температуры.

26 Метод Е21. Усилие снятия оболочки ОК, используемого 
для изготовления оптических шнуров

26.1 Цель испытания

Целью испытания является определение усилия, необходимого для удаления оболочки с ОК. 
предназначенного для изготовления оптических шнуров.

26.2 Общие положения

Настоящий метод испытания разработан для измерения усилия, необходимого для снятия обо­
лочки с ОК. Метод может быть применен к симплексному и дуплексному ОК цилиндрической конструк­
ции. предназначенному для изготовления оптических шнуров, или применен к цилиндрическим одново­
локонным элементам или конструктивным элементам ОК больших размеров.

26.3 Испытуемый образец

От строительной длины ОК отбирают образец длиной, достаточной для крепления в испытатель­
ной оснастке стенда тяжения. Испытуемый образец разделывают, как показано на рисунке 30. исполь­
зуя следующий метод.

На одном из концов образца наносят метки на расстоянии 50 и 53 мм от торца. У первой и второй 
метки делают разрезы оболочки по окружности, чтобы затем с этого конца ОК в ходе испытания снять 
участок оболочки. Затем между двумя разрезами оболочки по окружности делают продольный разрез 
оболочки. Удаляют участок оболочки между двумя разрезами по окружности. В случае, если в процессе 
разделки образца на сердечнике ОК возникает какое-либо повреждение, этот образец для испытания 
не используют.
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